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STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE DECORAZIONI
MURALI: LO STATO DELL ARTE

Paoro Benst

Il contributo cerca di fare il punto sulla situazione delle ricerche compiute negli ultimi anni
in Italia nel campo dello studio dei procedimenti esecutivi e della conservazione delle deco-
razioni architettoniche, due temi strettamente legati tra loro: ho scelto di partire per questo
mio excursus dal 2005, anno in cui il convegno Scienza e beni culturali di Bressanone
ha dedicato le sue sedute al tema dei dipinti murali, producendo un volume di atti che ha
segnato una svolta nel settore: anche i convegni successivi, in particolare nelle edizioni del
2007, 2008, 2010 e 2012 hanno comunque ospitato numerosi contributi relativi al settore in
oggetto.

In tempi recenti sono stati pubblicati alcuni significativi testi che affrontano i temi della deco-
razione murale da un punto di vista generale. Innanzitutto, per partire dalle strutture di base,
I'opera di Rita Vecchiattini sulla calce, molto utile sia a livello storico che negli approfondimen-
ti conservativi (Vecchiattini, 2009); la stessa ricercatrice ha curato inoltre gli atti del convegno
del Forum Italiano Calce del 2009 (Vecchiattini, 2010); va poi segnalato il testo di Pecchioni,
Fratini e Cantisani sulle malte antiche e moderne (Pecchioni, Fratini, Cantisani, 2008). Sulle
strutture in incannicciato o camorcanna, su cui spesso poggiano gli intonaci di molti dipinti in
soffitti o volte, sono disponibili due testi degni di nota (Quagliarini, D’Orazio, 2005; Balboni,
Corradini, 2009). Nel campo specifico della pittura murale possiamo ricordare la nuova edizio-
ne, aggiornata del fortunato manuale di restauro, inizialmente curato dal solo Guido Botticelli,
coadiuvato ora dalla figlia (Botticelli, Botticelli, 2008), un’opera di riferimento, basata sulle
esperienze pluriennali di un dei pitl noti restauratori italiani. Meno omogenea e sistematica ap-
pare la pubblicazione La decorazione murale e la sua conservazione del 2007, che fa parte
della collana Reficere. Tecniche e linguaggio del restauro, sponsorizzata dalla ditta Tassul-
lo, con saggi di diversi autori con valore diseguale: il pitl interessante a mio parere e quello
di Massimo Mascii sui disegni preliminari e sui cartoni (Mascii, 2007). Per quanto riguarda le
tecniche esecutive e stato edito nel 2009 I'importante testo di Cristina Giannini, coadiuvata da
Deodato Tapete, Materiali e procedimenti esecutive della pittura murale, ben articolato
e attento alle diverse tipologie pittoriche, che integra e aggiorna lo storico testo dei coniugi
Mora e di Philippot, La conservazione delle pitture murali (Giannini, 2009). Va segnalata
inoltre 'accurata sintesi presente all'interno del testo di Simona Rinaldi sulle tecniche artisti-
che (Rinaldi, 2011).

Specificatamente dedicati alle tecniche della pittura murale del XV secolo sono gli atti del
convegno di Roma del 2002, fortemente voluto da Marisa Dalai Emiliani, finalmente disponibili
dal 2010: una impresa di ricerca e editoriale di altissimo livello, che ha fatto il punto sulla sto-
ria della diagnostica applicata allo studio dei beni culturali, riassumendo decenni di studi sui
grandi cicli pittorici rinascimentali (Fabjan, Cardinali, De Ruggiero, 2010). Nel 2007 sono stati
pubblicati inoltre gli atti del convegno di Feltre sulle problematiche delle facciate dipinte di
edifici storici, alcuni anni fa un tema molto in voga ma poi notevolmente trascurato (Spiazzi,
Fassina, Magani, 2007).
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1. TECNICHE ESECUTIVE

Mi soffermero su alcuni aspetti dei procedimenti esecutivi di varie epoche, il cui studio dovrebbe
essere la premessa di ogni corretto intervento conservativo: non e inutile sottolineare come i
risultati delle indagini diagnostiche in questo campo vadano sempre confrontati con i dati delle
fonti trattatistiche e archivistiche disponibili, pur senza sentirsi limitati da questi ultimi, dato
che non sempre i documenti ci danno un quadro preciso e non reticente delle prassi operative
del passato.

1.1 TECNICHE PITTORICHE DELL'ANTICHITA

Negli ultimi anni hanno avuto un significativo incremento gli studi sulle tecniche esecutive dei
dipinti murali del mondo greco, etrusco e romano, avvalendosi di recenti campagne di scavo e di
restauro (Descaps-Lequine, 2007). Un primo punto sulla situazione in Italia e stato fatto grazie
alla pubblicazione dei risultati dello studio e della conservazione dei dipinti della Casa di Augusto
sul Palatino, che sono risultati in gran parte eseguiti ad affresco con rifiniture a tempera, di cui
pero non risultano analizzati approfonditamente le sostanze leganti (Musatti, 2009). In effetti,
mentre lo studio dei pigmenti utilizzati nell’antichita ¢ giunto ad un punto senza dubbio soddisfa-
cente, soprattutto per merito di gruppi di ricerca nelle universita di Modena, Bologna e Parma,
e di Napoli, attive sul territorio campano (Baraldi, Seccaroni, 2005; Coralini, 2009; Paternoster,
Rinzivillo, Nunziata, 2005), piti complessa appare, non solo per la pittura antica, I'individuazio-
ne della presenza di leganti organici, fondamentale per comprensione delle tecniche esecutive
originali. Tuttavia approfondite recenti ricerche hanno invece individuato leganti a base di uova,
colla e/o polisaccaridi in decorazioni di tombe etrusche (Colombini, Giachi, Pallecchi, 2005) e in
dipinti anche di scavo recente, esenti da manomissioni successive, a Pompei ed Ercolano (Cane-
va, D’Arcangelo, Diamanti, 2009; Pique, Chiari, Colombini, 2010, con ampia bibliografia). Inoltre
il ritrovamento di finiture superficiali di cera in zone di pittura sicuramente non interessate da
restauri nel Capitolium di Brescia (Ardovino, 2005) induce a riconsiderare con attenzione le
fonti antiche, non tanto per riproporre 'annosa questione dell’encausto, quanto piuttosto per
cercare di chiarire I'eventuale presenza di protettivi finali cerosi, previsti appunto dai testi latini.
Appare sempre pilu evidente come i principali procedimenti adottati nel Medioevo e nel Rinasci-
mento —la presenza di fibre vegetali nell'intonaco, le sinopie, la tecnica ad affresco, il ricorso alle
tempere, in particolare a rosso d’'uovo — fossero gia comuni nel mondo antico: paglia nell’arriccio
e stata ad esempio rilevata nei dipinti della Domus dei Valerii a Roma (Aloisio, Casaril, 2010),
mentre gesso negli intonaci piti interni compare nella Casa del Bicentenario a Ercolano (Pique,
Chiari, Colombini, 2010).

1.2 DIPINTI MEDIEVALI

Le caratteristiche e lo sviluppo dei procedimenti pittorici tra il VII e la prima parte del XIV se-
colo costituiscono un aspetto non ancora sufficientemente esplorato delle tecniche della pittura
murale italiana: le fonti trattatistiche precedenti al testo di Cennino Cennini sono rare e spesso
lacunose e sino a pochi anni fa scarseggiavano i dati scientifici affidabili, salvo che per i cantieri
due-trecenteschi di Assisi e gli interventi dell'Istituto Centrale del Restauro (ICR) sui cicli di
Ferentillo e della cripta della cattedrale di Anagni (ricordo che ora I'ICR ha ora assunto la deno-
minazione di Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, ISCR).

Fortunatamente, a partire dal convegno Scienza e beni culturali di Bressanone del 2005, di-
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verse lacune si sono iniziate a colmare, portando alla luce tutta una serie di aspetti di scelta dei
materiali e di procedimenti esecutivi non presenti nel Libro dell’arte cenniniano, a dimostra-
zione della cautela con cui le indicazioni del pur fondamentale trattato devono essere prese al
di fuori del suo ambito cronologico di riferimento, gli ultimi anni del XIV secolo e gli inizi del
Quattrocento, e della personale esperienza dell’artista, ed anche a conferma della pluralita e
della sottigliezza dei procedimenti esecutivi su muro (Bensi, 2010Db).

Sono state studiate cosi la composizione e le caratteristiche degli intonaci di cicli pittorici in
Puglia (Monopoli) e in Abruzzo (Bominaco) del XII-XII secolo, un aspetto dell’esecuzione delle
opere spesso trascurato (Capitanio, Laviano, Menga, 2005; Quaresima, Volpe, Corpora, 2005).
Di notevole interesse e la presenza di paglia nell'intonaco (Monopoli), I'esteso ricorso a tempe-
re, I'uso di colori sconsigliati da Cennini come il minio (ossido di piombo) (Monopoli). Questo
pigmento e caratteristico della pittura murale tra il IX e il XIII secolo e viene quasi del tutto
abbandonato dal Trecento per la sua tendenza a scurirsi: € stato riscontrato anche nei dipinti
duecenteschi dell’abbazia di Santa Maria di Ferraria (Caserta), assieme alla biacca, altro pig-
mento facile ad alterarsi e sconsigliato nel XIV secolo (Baraldi, Bensi, Di Sano, 2006). Gli esempi
ora proposti hanno anche un rilievo particolare perché riguardano aree meridionali, considerate
periferiche nelle ricerche tecniche e conservative della pittura murale medievale. Fibre vegetali
sono state notate anche nei frammenti di dipinti dell’'VIII secolo rinvenuti in una tomba in Santa
Susanna a Roma (Marabelli, Santopadre, Bianchetti, 2006).

Alcuni cicli pittorici di rilevante significato storico sono stati oggetto in anni recenti di campagne
di restauro accompagnate da approfondite indagini diagnostiche.

Nella cappella dei Santi Martiri a Cimitile (Napoli), che ha fasi databili al IX, XI e XIII secolo, ri-
sulta essere stato utilizzato l'affresco, con giornate di dimensioni medie. Questo € un dato signi-
ficativo, anche se non & chiaro se si riferisca gia ai dipinti del IX secolo, giacché da anni si discute
sul momento in cui fu recuperata la stesura a giornate degli intonaci, tipica del “buon fresco”,
gia nota alla pittura romana, mettendo da parte la stesura a pontate, meno adatta ad esecuzioni
pil accurate; in genere questo passaggio viene collocato nel secolo XIII (Melillo, De Francesco
2008). Le duecentesche Storie di Mose in San Nilo a Grottaferrata, completamente ridipinte nel
secolo successivo a tempera proteica, con 'utilizzo di biacca, nella stesura del XIII secolo sono
dipinte ad affresco con la tecnica a pontate: qui compare il minio (Chilosi, 2009).

Nel ciclo dell’Aula Gotica dei Santi Quattro Coronati a Roma, databile negli anni Trenta-Qua-
ranta del Duecento, da poco riscoperti sotto strati di ridipinture, e stato rilevato un solo strato
di intonaco, senza arriccio e senza sinopie; tra i colori compaiono minio (alteratosi) e biacca
(Matera, 2006). Si tratta di una versione pil arcaica e semplificata della struttura dell’affresco
codificata da Cennini piu tardi. A questo proposito, nonostante quanto affermato dall’autrice
del saggio, la tecnica dei dipinti non corrisponde a quella descritta dal trattatista toscano, come
si puo osservare considerando la tipologia degli intonaci, la presenza sull'intonaco di una fitta
quadrettatura disegnata e di un disegno preliminare a pennello. Sarebbero stati utilizzati anche
dei “patroni”, delle sagome di carta che dovevano servire a ripetere in modi seriali figure nello
stesso ciclo pittorico o in altri cantieri. E stato soprattutto Bruno Zanardi a richiamare anni fa
lattenzione su questo procedimento, anch’esso non descritto da Cennini, ma non € mai stato
chiarito, neppure nel caso in esame, quali fossero le loro precise modalita di impiego (ripassatu-
ra dei contorni? ricalco?); rimando comunque per ulteriori approfondimenti al saggio di Claudio
Seccaroni (Seccaroni, 2006). A fronte delle interessanti acquisizioni sulle tecniche esecutive
dispiace pero notare come nello studio in esame la parte riguardante gli interventi conservativi
appaia generica e poco approfondita in tutte le sue parti.

Da poco e stato restaurato ed aperto alle visite I'insieme di dipinti databili al 1280 circa scoperti
nei locali sottostanti il pavimento del Duomo di Siena, che presentano un eccezionale stato di
conservazione dei materiali coloranti, dato che i vani furono riempiti di detriti nel XV secolo e
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di fatto “dimenticati” (e protetti dagli agenti di degrado) per sei secoli. Le minuziose campagne
diagnostiche hanno rilevato una esecuzione su una successione di strati di intonaco assai sem-
plice, 'assenza di vere e proprie sinopie, la presenza di un tavolozza di colori ampia, anche con
scelte particolari, una esecuzione ad affresco (a pontate), a calce e a secco con leganti organici
(Mugnaini, Bagnoli, Bensi, 2006). Purtroppo a tutt’oggi gli esiti dei restauri, che hanno compor-
tato anche la climatizzazione dei locali e il controllo dei flussi di visitatori, per prevenire danni a
opere di notevole fragilita, non sono stati integralmente pubblicati.

Con il ciclo di pitture dell’abbazia di Chiaravalle Milanese ci spostiamo all'inizio del Trecento
(Bandera, 2010): anche qui rileviamo nel corso della campagna di restauro un notevole appro-
fondimento di conoscenze sull’operativita degli artisti, sia attraverso il contatto con le opere sia
mediante accurate indagini scientifiche (Bandera, Nicola, Parodi, 2010; Frezzato, 2010). E stato
cosli possibile porre in evidenza le differenze tra i procedimenti esecutivi dei due gruppi di pittori
attivi nell’abbazia negli anni Trenta-Quaranta, il primo operante a calce, il secondo dapprima ad
affresco con ritocchi a secco e poi prevalentemente a secco. Entrambi si sono serviti di disegni
preliminari sull'intonaco finale e di patroni, di cui neppure in questo caso sono state prospettate
delle modalita d’'uso veramente convincenti. Purtroppo anche per questo cantiere, a fronte della
grande qualita della documentazione fotografica e tecnica, la presentazione degli interventi di
restauro, anche se pitt ampia che nel caso dei Santi Quattro Coronati, a mio parere non raggiun-
ge ilivelli di specificita che una pubblicazione cosi importante richiede: da notare, comunque, gli
interventi con “puntature con barrette in fibra di vetro” per porre rimedio ai distacchi degli into-
naci (Nicola, Parodi 2010). Si potrebbero invocare, come anche per la pubblicazione precedente,
dei tagli imposti a livello editoriale, pero ritengo che in testi nati dalle esperienze di restauro la
parte conservativa debba avere sempre un peso veramente significativo.

Alcune novita editoriali hanno riguardato i grandi cantieri di Giotto di Assisi e Padova. La cap-
pella Scrovegni e stata oggetto pochi anni fa di un articolato e complesso intervento di restauro,
di monitoraggio e climatizzazione, la cui parte diagnostica e stata oggetto di un volume speciale
del Bollettino d’Arte (Basile, 2005): sulle operazioni conservative & intervenuto in piu di una oc-
casione Giuseppe Basile, lamentando tra I'altro la mancata pubblicazione degli atti del convegno
dedicato appunto al restauro della cappella (Basile, 2006). Descrivendo i procedimenti esecutivi
rilevati a Padova, Basile nota una corrispondenza con le tecniche descritte da Cennini, ma anche
in questo caso vi sono diversi aspetti non trattati dall’artista toscano — che pure aveva lavorato
per vari anni a Padova e cita continuamente Giotto come proprio modello di riferimento — quali
la presenza di polvere di mattone negli intonaci, il ricorso a stesure a calce a secco, 'impiego
di biacca ad olio, non alteratasi, a conferma della complessita delle tecniche medievali (Basile,
2009).

Per Assisi ci sono state operazioni essenzialmente di ricerca tecnica e di valorizzazione. In base
ad analisi condotte dall'ISCR e dallENEA & stata ricostruita la tavolozza delle Storie di San
Francesco ed e stata proposta una ricostruzione dell’aspetto originale dei dipinti utilizzando
anche strumenti informatici (Basile, 2007). Un’evoluzione ulteriore in senso virtuale ¢ stato il
tentativo di coinvolgere gli spettatori, in una mostra ad Assisi nel 2010, in una realta simulata
allinterno delle storie giottesche, a cura dei settori ITABC e ISTC del CNR, secondo la mia opi-
nione con esiti non molto convincenti (Pietroni, Antinucci, 2010).

1.3 TECNICHE ALTERNATIVE AI PROCEDIMENTI TRADIZIONALI A PARTIRE DAL XV SECOLO

Le indagini scientifiche e le osservazioni emerse dai cantieri di restauro hanno contribuito a
creare un quadro molto articolato dei procedimenti decorativi murali dal XV secolo in avanti,
in cui molte scelte apparentemente “eccentriche” ci appaiono inserite in un vasto orizzonte di
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possibilita espressive che affiancano l'affresco e possono sostituirlo totalmente, come previsto
d’altronde dai trattati da Cennino Cennini in poi: la lettura degli atti del convegno di Roma del
2002 gia citati e assai istruttiva a questo riguardo.

La conseguenza logica dovrebbe essere una grande cautela nella progettazione degli interventi
conservativi, che devono rispettare la diversita e la specificita delle diverse finiture nei procedi-
menti operativi originali: uno dei pochi contributi in cui tali problematiche vengano poste espli-
citamente & quello di Cetty Muscolino (Muscolino, 2006).

Uno dei punti significativi degli ultimi studi sulle tecniche alternative e la presenza di intonaci o
di substrati pittorici a base di gesso (solfato di calcio bi-idrato). Quantita anche elevate di gesso
sono state sinora molto spesso giustificate come il risultato della solfatazione del carbonato di
calcio, e in effetti le fonti tacciono quasi del tutto su questa possibilita, con I'eccezione dell’Ar-
menini, alla fine del Cinquecento, e di Andrea Pozzo alla fine del Seicento: anche il pittore veneto
Giambattista Volpato alla fine del XVII secolo lo cita per sconsigliarlo, dato che gli intonaci che
lo contengono, mescolato a colla, “assolutamente in breve si scorzano”, a causa della fragilita nei
confronti dell'umidita.

Tuttavia, se le analisi rivelano una prevalenza di solfati di calcio, non solo in superficie, occorre
riconsiderare il problema e ipotizzare un ricorso a intonaci gessosi piu diffuso di quanto si potes-
se immaginare e la conseguente rinuncia all’affresco in questi casi, che esige substrati carbona-
tici quanto meno negli intonaci pitu esterni, a favore di tecniche basate sulle tempere o sugli olii.
Come si e visto gia in dipinti antichi ad Ercolano tali tipologie sono presenti (Pique, Chiari,
Colombini, 2010), ma e soprattutto dal Quattrocento che vengono utilizzate sempre piu fre-
quentemente (Bensi, 2010a). Il Pintoricchio nell’appartamento Borgia in Vaticano stende come
intonaco finale un impasto di gesso e colla, seguito da una sottile rifinitura a biacca, e lavora con
leganti organici, come colla, uovo, olio, servendosi anche di una sorprendente varieta di inserti
polimaterici (De Luca, Pustka, 2010). Nel salone dei Mesi nel palazzo di Schifanoia a Ferrara
Vincenzo Gheroldi, tramite indagini analitiche, ha individuato una stratigrafia analoga e procedi-
menti simili: va notato come il ciclo sia stato restaurato due volte negli ultimi quarant’anni senza
esaminare accuratamente la sua particolare struttura (Gheroldi, 2007).

Anche la celebre Flagellazione di Sebastiano del Piombo in San Pietro in Montorio a Roma, di
cui e in corso il restauro, ha rivelato dei substrati a base di gesso con olio e delle imprimiture
di resine, olio e cera del tutto singolari, ed & eseguita ad olio (Marocchini, Seccaroni, Falcucci,
2010). Per il XVI secolo vanno ricordati anche gli intonachini gessosi nei dipinti dei fratelli Calvi
nella villa Imperiale di Genova (Vassallo, 2005): situazioni simili in altre opere genovesi mi ven-
gono segnalate da Stefano Vassallo.

Nel Seicento e nel Settecento si assiste ad un notevole incremento della tipologia tecnica in esa-
me, a giudicare dal numero dei casi resi noti, che riguardano soprattutto il Piemonte e 'Emilia.
Giudico particolarmente interessante il caso della chiesa della confraternita del Santissimo Cro-
cefisso di Alessandria (Poggio, Piccinini, Vinardi, 2009), dato che le pareti e la volta della navata
sono risultate a base di gesso e sono state fatte delle prove paragonando I'azione di diversi tipi di
fissativi da utilizzare su questi particolari intonaci: acqua di calce, idrossido di bario (Ba(OH),),
Paraloid B72® (polimero acrilico in soluzione), silicati di etile, ossalati di ammonio, giudicando
il piu efficace il Paraloid. Queste sperimentazioni, seppure limitate ad un singolo caso, hanno il
merito di affrontare il problema del consolidamento degli intonaci in esame, molto trascurato
dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale e su cui invece sarebbero necessarie piu
approfondite ricerche, vista la diffusione del materiale: chi scrive sta valutando le possibilita di
intervento per il cantiere della cupola della moschea di Tai’z in Yemen, coordinato dall’Istituto
Veneto per i Beni Culturali, rivestita appunto all'interno da impasti gessosi. Si veda piu avanti
anche quanto ¢ emerso nel caso di rilievi in stucco spagnoli studiati dall’OPD.

A Roma e stata studiata e restaurata la decorazione del refettorio del convento di Trinita dei
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Monti, eseguita da padre Andrea Pozzo, uno dei pochissimi, come si e visto, a descrivere la pittu-
ra su basi gessose: in effetti sull'intonaco e stesa una sottile preparazione di calce, gesso e colla,
come l'artista consigliava, seguita da una imprimitura di biacca a colla con pigmenti vari (non
descritta da Pozzo) su cui ha dipinto a secco con colle. Non sembra che gli strati di preparazione
abbiano creato particolari problemi di conservazione e comunque gli interventi conservativi non
paiono tenere specifico conto della tecnica esecutiva, visto che il consolidamento dell'intonaco

e stato eseguito con malte idrauliche premiscelate abitualmente usate per intonaci di calce e la

pulitura ha previsto abbondante impiego di solventi acquosi, diversamente da come si € proce-

duto per casa Romei a Ferrara, di cui ha scritto la Muscolino (Muscolino, 2006; Vazio, 2006).

Per rimanere nel campo degli intonaci sono stati rilevati alcuni casi di stesure di sottili strati di

intonaco di sola calce come base per I'applicazione dei colori, la cosiddetta “pittura su scialbo”

su cui Gheroldi ¢ intervenuto in varie occasioni nell’'ultimo decennio, rilevando come sia diffusa
soprattutto nell'ltalia del Nord: si veda ad esempio lo studio sulle tecniche esecutive di Callisto

Piazza e di Girolamo Romanino, con notizie sull'uso della tempera ad uovo da parte dell’artista

bresciano (Marazzani, Gheroldi, 2005; Gheroldi, 2006). La decorazione a grottesche del Cinque-

cento nell’ex convento della Santissima Annunziata di Firenze e risultata eseguita a secco su una
scialbatura molto liscia e compatta, con conseguenze problematiche sulle operazioni di conso-
lidamento, dato che né il Paraloid né le nanocalci (di cui si parlera piu oltre) riuscivano efficaci

su una superficie cosl poco porosa, mentre ha dato buoni risultati I'idrossido di bario all’8% a

impacco (Bandini, Danti, Mariotti, 2006). Un intonachino estremamente sottile che fa pensare

ad uno scialbo e stato notato nei dipinti del Morazzone a Rho (Lavazza, Formica, Parodi, 2012).

Sino a non molti anni fa si pensava che l'aggiunta di fibre vegetali — paglia, stoppa, trucioli di

legno — agli intonaci, allo scopo di renderli piti leggeri e di favorire la permanenza dell'umidita

nel momento dell’esecuzione degli affreschi, fosse una pratica limitata alla pittura bizantina e

altomedievale e a ristrette aree geografiche ma gli studi piu recenti ne hanno molto allargato

l'orizzonte cronologico e geografico. Come abbiamo detto sono state riscontrate in dipinti roma-
ni antichi, in opere databili tra I'VIII e il XII secolo, e in diversi dipinti del Quattrocento, come
emerge dagli atti del convegno di Roma del 2002 (Fabjan, Cardinali, De Ruggiero, 2010). Nel

Cinquecento tali additivi sono frequentemente usati in Friuli dal Pordenone e dall’Amalteo in

quantita anche elevate, tale da rendere gli intonaci troppo sensibili all'umidita; I’Amalteo inoltre

pone stranamente, o proprio per la presenza delle fibre vegetali, della resina come isolante in

pareti esposte a nord (Casadio, 2006).

La ricognizione delle fonti e le ricerche scientifiche hanno portato sempre piu I'attenzione su

tecniche esecutive di decorazioni architettoniche in cui la pittura non e posta direttamente su-

gli intonaci ma e applicata su supporti che chiamo intermedi o mediati, costituiti da materiali

diversi e in vario modo fissati sulle murature (Bensi, 2005; Bensi, 2010a). Sono stati utilizzati a

tale scopo:

e Lastre di pietra, quali ardesia, peperino, tufo, che iniziano in Italia nel XVI secolo, descritti
da Vasari, e che conoscono una notevole fortuna sino a tutto il Seicento (Costamagna 2005;
Fernetti, 2010): Mario Casaburo per il suo dottorato di ricerca nella Seconda Universita di
Napoli sta conducendo una ricerca su vasta scala sulla produzione italiana, di cui sono state
edite alcune anticipazioni (Casaburo, 2010);

e Supportiin tessuto (comunemente denominati “tele”) inchiodati o incollati sugli intonaci o su
basi di legname, procedimento poco citato dalle fonti ma molto utilizzato sino al XX secolo,
che i francesi chiamano marouflage (Koller, 2005);

e (Carte, incollate su muro o su strutture lignee, piu diffuse di quanto si pensi, note dal Quat-
trocento, che dal Settecento saranno chiamate papiers peints, di cui si conoscono casi in
Toscana, Emilia, Veneto, Lazio, Campania: maggiormente studiate a livello scientifico sono le
decorazioni di palazzo Grimani a Venezia (Bristot, 2008) e quelle della rocca di Spilimberto,

11/04/13 12:03



06-Bensi.indd 151

STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE DECORAZIONI MURALI: LO STATO DELL ARTE

segnalatemi da Daniela Pittaluga (Del Federico, De Vita, Mordini, 2009); sono noti anche
esempi torinesi del Settecento (Biancolini, 2005; Nicola, Lavezzo, Pisano, 2006) e fiorentini
(Crisostomi, Giorgi, Palei, 2008);

¢ (uoio, che esercitava anche una funzione di isolante termico, di cui sono noti esempi in Friuli,
a Venezia e a Roma;

e Lastre di rame, il cui unico caso, seicentesco, di applicazione diretta alle strutture architet-
toniche su scala monumentale si trova a Villa Lagarina in Trentino (Perini, 2007): in questo
caso, come per le lastre di pietra, alle spalle delle scelte c’era l'illusione di creare opere di
resistenza illimitata nel tempo.

Tutti questi procedimenti, non usuali ma piuttosto diffusi, poco studiati e poco analizzati, com-

portano dei problemi di conservazione anche seri, soprattutto nei casi che coinvolgono mate-

riali organici (tela, carta, cuoio) che certamente possono risentire dell'umidita, dei sali e degli
agenti biologici presenti negli intonaci con cui sono a stretto contatto. Essi inoltre richiedono,

o dovrebbero richiedere, al momento del restauro la presenza di piu figure professionali, dato

che accanto a operatori nel campo dei dipinti murali tradizionali dovrebbero agire esperti della

conservazione di dipinti mobili o della carta o del cuoio.

Un cenno ai soffitti lignei, che ospitano spesso dipinti di varie tipologie, per ricordare come

costituiscano un settore molto significativo e molto delicato della conservazione, dato che fre-

quentemente erano essi stessi decorati da pitture, soprattutto nel Medioevo: alcuni casi studio
sono stati presentati nel convegno Scienza e beni culturali di Bressanone del 2009, dedicato
appunto al restauro del legno.

Un modo singolare di impostare la pittura murale & quello di applicare gli strati di intonaco su

incannicciati, stuoie, tavolati o tegole per creare dipinti ad affresco di dimensioni contenute

concepiti come opere trasportabili, di cui si conoscono notizie dalle fonti e vari esempi dal Cin-

quecento al Novecento, da non confondere con affreschi successivamente staccati a massello o

in altri modi (Buscaroli, Stone, 2006; Tapete, 2009).

Per passare alle tecniche di stesura della pellicola pittorica € emerso in termini molto significa-

tivi quanta importanza avessero i leganti organici, tempere e olii in particolare, nell’affiancare

o sostituire i procedimenti a buon fresco: naturalmente non dobbiamo pensare che l'affresco

svolgesse un ruolo secondario, certo sino al Cinquecento in Italia era la solida base di quasi

tutte le pitture murali ma comunque diverse parti dovevano essere eseguite pressoché obbliga-

toriamente a secco. Dal Seicento in avanti il vero affresco & molto spesso sostituito da stesure a

calce, che tuttavia se eseguite su intonaco umidi sono scarsamente distinguibili da questo, o a

tempera o ad olio; qualche artista si cimenta, spinto dalla moda delle ricerche antiquarie, anche

nelle tecniche basate sulla cera d’api (Bensi, 2005; Nicola, Lavezzo, Pisano, 2006; Giannini, 2009;

Bensi, 2010Db).

Alcuni anni fa il restauratore Leonetto Tintori, appassionato studioso di tecniche pittoriche,

aveva descritto la presenza nella pittura medievale e rinascimentale delle cosiddette “tempere

ausiliarie”, ossia di pigmenti mescolati con proteine di diverso tipo ma applicati ad affresco, in
grado di resistere all’azione aggressiva della calce fresca grazie alla protezione esercitata da
latte, uovo o colla, sperimentando in modo convincente miscele di questo tipo. Recentemente &

stata ipotizzata la presenza di “tempere ausiliarie” in dipinti dell’Allori a Firenze e dei Carracci a

Bologna, non evidenziando a mio parere a sufficienza il ruolo pionieristico svolto da Tintori nelle

ricerche (Bianchin, Favaro, Vigato, 2009; Aldrovandi, Bandini, Cauzzi, 2007), che invece e stato

sottolineato in occasione di studi sulla pittura romana (Caneve, D’Arcangelo, Diamanti, 2009).

Tra le tempere proteiche resta ancora da chiarire il ruolo del latte e della caseina, su cui € in-

tervenuto gia anni fa Gheroldi, poco citati dalla manualistica antica, con 'eccezione di Plinio

in epoca romana, dell’autore del trattato Segret: d’arti diverse del Regno di Napoli del 1570

circa (Frezzato, Seccaroni, 2010), di Cristoforo Sorte nel 1580 e di testi di artisti spagnoli del
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Sei-Settecento; compare anche in documenti di cantieri genovesi del Settecento (Decri, 2005).
In alcuni casi ne e stata ipotizzata la presenza per via analitica, anche se resta aperto il proble-
ma di distinguere le varie proteine tra loro, tenendo anche conto della trasformazione molto
frequente durante I'invecchiamento di colla, uovo, latte in ossalati, che annulla ogni possibilita
di distinzione. In Italia comunque stanno conducendo indagini di alto livello in questo campo i
gruppi di ricercatori che fanno capo a Maria Perla Colombini all'Universita di Pisa e ad Antonella
Casoli a Parma.

La tecnica con leganti oleosi merita un maggiore approfondimento, anche per i particolari pro-
blemi conservativi che pone: diversi studi hanno presentato una rassegna delle fonti poste a
confronto con i risultati delle indagini (Bensi, 2005; Bensi, 2010a), oppure singoli casi, anche
rilevanti (Bucci, Lalli, Lanfranchi, 2006; Gheroldi, 2008; Balboni, Bevilacqua, Casoli, 2012): a
proposito di alcuni di questi ultimi va notato come avrebbero giovato dei riferimenti bibliografici
pill nutriti e pit aggiornati; stupisce il reperire sinora un unico esempio napoletano (Casaburo,
2010a). Abbiamo quindi la dimostrazione sempre piti evidente che tali procedimenti non erano
affatto poco diffusi, come si pensava sino a qualche anno fa.

Una caratteristica tecnica comune ¢ la presenza di imprimiture di biacca, su intonaci di calce o di
gesso, che corrisponde almeno in parte alle indicazioni di Vasari e che pu0 aver contribuito, per
le sue caratteristiche impermeabilizzanti, ad accrescere uno dei difetti principali della pittura ad
olio, ossia la tendenza a non incorporarsi bene con gli intonaci, fare pellicola e staccarsi. Volevo
porre in evidenza due esempi significativi anche dal punto di vista conservativo: innanzitutto
l’abside della chiesa della Nativita della Vergine di Voghiera (Ferrara), opera seicentesca del Bo-
noni, che ha una struttura stratigrafica particolare. Su un incannicciato si susseguono un arriccio
di gesso — inconsueto in Italia, abbastanza diffuso in Spagna — un intonaco di calce, una impri-
mitura di biacca e lo strato di colore ad olio (da notare che nel titolo e nelle didascalie dell’ar-
ticolo ai parla di “affresco™). Nel corso del restauro sono state trovate e rimosse stratificazioni
di vernici, a dimostrazione che la tecnica esecutiva richiedeva delle vere e proprie verniciature.
Coerentemente a questo assunto e stata applicata una protezione finale di resina mastice ana-
loga a quella antica: sara perd opportuno controllare nel corso del tempo quanto questo strato
potra contribuire a “sigillare” la superficie pittorica e quale potra essere il grado di ingiallimento
(Bevilacqua, Balboni, Guelfi, 2009). In maniera simile ci si € comportati nel caso di un dipinto
di Donato Creti a Bologna (1713), che presenta anch’esso un’imprimitura di biacca, in cui il
fissaggio finale ¢ stato tuttavia fatto con resina acrilica Primal AC33 (in emulsione acquosa), co-
munque con la giustificazione di aver agito “come nei dipinti su tavola” (Faustini Fustini, 2005).

1.4 Decoraziont MmURALI DEL XIX E XX sEcoLO

Si avverte un crescente interesse per la conservazione dei dipinti e delle decorazioni architet-
toniche dell’Ottocento e del Novecento, destinate a diventare una delle nuove frontiere della
ricerca.

Pesa nei confronti del XIX secolo una certa trascuratezza da parte della critica nei confronti di
tipologie pittoriche che non possono godere del vantaggio di una facile commerciabilita, al con-
trario delle opere su supporti mobili; c¢’e di fondo un certo disinteresse verso i prodotti della cul-
tura accademica italiana ottocentesca, di cui essi sono I'espressione, tangibilmente avvertibile in
episodi di cancellazione di alcune di tali decorazioni per tentare di scoprire opere piu antiche, di
cui in alcuni casi ben poco e rimasto.

Si distinguono in un panorama piuttosto povero innanzitutto alcuni contributi sulle fonti scritte
(Bordini, 2009; Biadaioli, 2011), utili per comprendere quali materiali e quali procedimenti ve-
nissero scelti in un’epoca sospesa tra i tentativi di recupero del buon fresco medievale e le spe-
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rimentazioni con sostanze di produzione industriale: iniziavano ad esempio ad essere proposti
gli intonaci con malte cementizie e i leganti a base di silicati, ma continuavano comunque il loro
percorso le tempere, I'olio e la cera.

Sono stati esaminati, anche con un corredo di analisi diagnostiche, i dipinti del 1841 e del 1866
nel cimitero di Torino (Montanaro, 2005) — le aree cimiteriali saranno un nuovo campo di de-
corazione a partire dal XIX secolo — la decorazione di una villa in Liguria (Baraldi, Bensi, Bocci,
2005) e le tecniche di alcuni pittori veneti e friulani (Visentin, 2010); particolarmente rilevante,
anche per la raffinatezza delle opere, la campagna di studio e di restauro delle decorazioni del
Caffe Gambrinus di Napoli, eseguite attraverso i sistemi di supporti mediati di cui si & parlato in
precedenza, applicando su muro carte, sete e tele (Cassese, 2009; Del Vescovo, 2009). La carta
applicata, e il suo degrado biologico, sono stati inoltre studiati nel caso di un palazzo di Foligno
(Angelini, Venanzoni, Pagnotti, 2008). Uno dei pochi artisti noti oggetto di ricerche e Francesco
Hayez, di cui sono stati studiati i suoi interventi con leganti oleosi in palazzo Reale a Venezia
(Longega, Longega, Nardini, 2005).

La situazione degli studi per il Novecento risulta piu ricca e articolata, anche per la notorieta
delle personalita artistiche coinvolte: si pensi al revival della pittura murale nel corso del ven-
tennio fascista, incoraggiato in larga misura dal regime per la sua vocazione “propagandistica”
nella decorazione di edifici pubblici, che vide come protagonisti Sironi, Cagli, Funi, Severini,
Depero, Campigli, Tamburi, Santagata e altri. Possiamo dividere la produzione del XX secolo in
tre periodi, il primo decennio sino alla Prima Guerra Mondiale, caratterizzato da tecniche sostan-
zialmente legate alla tradizione; il periodo tra le due guerre, con I'ostentato ritorno all’affresco,
in realta contaminato e sostituito da procedimenti pitt moderni; il secondo dopoguerra, che vede
il ricorso sempre piu esteso di leganti polimerici di sintesi. Diversi casi delle varie parti del seco-
lo erano stati presentati gia nel XX convegno Scienza e bent culturali del 2004, dedicato alla
conservazione dell’architettura del Novecento.

Nel primo periodo un autore piuttosto ben indagato ¢ Galileo Chini, artista eclettico, tanto ap-
prezzato da essere invitato a decorare la reggia del re del Siam (sarebbe interessante sapere
in che condizioni si trovano i dipinti), che ha operato sia su supporti di tela applicati su muro
per la Biennale di Venezia del 1907 (Bertorello, 2009) sia su intonaco per la Biennale del 1909
(Spagnol, Caniglia, 2005); questi ultimi sono stati eseguiti a tempera su una preparazione di ges-
so, olio e colla e nel corso del restauro i distacchi della pellicola pittorica sono stati trattati con
Plextol P500, mentre per il consolidamento della stessa si & fatto uso di Plexisol P550 (entrambi
sono polimeri acrilici). Lo stesso tipo di preparazione, colorata con ocre, & presente nei dipinti
della cappella Barocchi al cimitero dell’Antella (Firenze), restaurati dall’OPD, dove Chini ha
operato a tempera di colla, su stesure di latte (indicate negli appunti dello stesso pittore), e con
gessetti (Amicarella, 2011): procedimenti esecutivi che portano a situazioni conservative molto
problematiche.

Anche lo spettacolare fregio di Aristide Sartorio per Montecitorio del 1912 & stato recentemente
oggetto di un complesso restauro, chiarendo che il colore era stato applicato sulle tele, poi fissa-
te al muro, con un legante di cera e resine (balsamo elemi) (Bartoletti 2009; Bernardini, 2009).
La produzione tra i due conflitti e stata ben indagata da restauratori e studiosi che fanno capo
all’Universita di Venezia, come Teresa Perusini ed Elisabetta Zendri, per quanto riguarda il nord-
est italiano (Perusini, Mancuso, Zendri, 2005; Zendri, Biscontin, Izzo, 2008), o che appartengono
allentourage dellICR e concentrano le loro ricerche sull’area romana (Morganti, White, 2005;
Antonelli, Castellano, 2006).

Si diffondono ampiamente i leganti a base di silicati, utilizzati da Gio Ponti per lo scalone della
sede dell’'Universita di Padova nel 1942, in cui precocemente si manifestarono segni di degrado,
a cui l'artista pensava di rimediare con ulteriori ripassature di legante (Dal Piaz, Visentin, 2005).
Nel santuario della Madonna di Pompei a Vigevano nel 1928 Carlo e Luigi Bocca e Casimiro Otto-
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ne hanno impiegato tecniche miste alternando calce, caseina, pastello (come aveva fatto Chini)
e silicati. Il restauro del ciclo € stato presentato in una recente pubblicazione, interessante anche
perché si occupa di dipinti novecenteschi religiosi, poco trattati sinora, I'unico appunto che pos-
so fare e che non mi risulta chiaro il collegamento tra la forte presenza di solfati in alcune parti,
che non disgregano I'intonaco, e I'esecuzione con silicati. I dipinti sono stati fissati con Klucel (a
base di idrossipropilcellulosa) (Formica, Sironi, Parodi, 2010).

Troviamo ancora esempi di tempere proteiche, come la decorazione di Afro della sede dell’Opera
Nazionale Balilla a Udine (1936), di precaria conservazione anche per la scialbatura subita gia
nel 1938: qui vanno sottolineate le prove comparative di adesivi spesso prescelti per opere del
XX secolo, come Plextol e Plexisol, ma anche Beva 371 e Regalrez 1126 (Perusini, Zendri, Mel-
chiorre 2006). Tempere a colla risultano presenti nelle opere di Depero a Rovereto, descialbate
e consolidate anche in questo caso con Plextol B500, con fissaggio finale con Tylose MH 300
(metilidrossietilcellulosa) (Tomasoni, 2007).

Leganti organici, oleosi, sono presenti anche nei dipinti di Guido Cadorin nella cripta del Mo-
numento alla Vittoria di Bolzano (1928) su una base ad affresco: come consolidanti sono state
usate le nanocalci, su cui tornerd piu avanti (Bassotto, Filippi, Rizzi, 2009).

Due casi particolari sono stati presentati recentemente, il primo riguarda la conservazione di una
“casa d’artista”, quella del pittore futurista Giacomo Balla a Roma, assai complesso per la neces-
sita di intervenire su decorazioni estese dalle pareti ai mobili, conservando nel contempo il clima
di una casa privata (De Cesare, lazurlo, Sidoti, 2011). L’altro e il persistere di procedimenti ba-
sati su supporti trasportabili, gia descritto per i secoli precedenti, praticato da alcuni artisti nel
Novecento come Annigoni (Tapete, 2009), basandosi anche su impasti di produzione industriale
di Eternit (Duilio Cambellotti) e fibre di legno e cemento, noti come “Populit” (Gerardo Dottori):
per questi ultimi il consolidamento e avvenuto ancora con Plexisol P550 (al 30% ), scelto per la
sua maggiore flessibilita (Iazurlo, 2007).

Dopo la Seconda Guerra Mondiale assistiamo all’avanzare dei leganti polimerici sintetici, vinilici
e acrilici in particolare, e alla rinuncia sempre piu frequente dei metodi tradizionali — si pensi
alla diffusione degli intonaci cementizi — a favore di commistioni sperimentali di materiali diversi.
Le figurazioni pittoriche abbandonano i contesti tradizionali per portare ad un pubblico piu va-
sto messaggi di quella che e intesa sovente come un’ ”arte sociale” sulle mura di interi abitati,
quali Dozza, Arcumeggia, oggetto di un cantiere didattico dell’lOPD (Bandini, Felici, Lanfranchi,
2007), Maglione Canavese, divenuto un museo di murales all’aperto (MACAM) (Chiantore, Ploe-
ger, Rava 2006), Fiano Romano, dove il richiamo al muralismo messicano & piu esplicito (Gur-
gone, 2009). Sono stati studiati recentemente, nella prospettiva di un loro restauro, esempi di
“graffiti urbani” in Veneto (Zendri, Melchiorre Di Crescenzo, Izzo, 2012) e a Pisa (Rava, Shank,
Colombini, 2012): al di la della necessita di conoscere i materiali costitutivi e le loro modalita di
degrado c’¢ a mio parere da interrogarsi sulla opportunita di conservare opere in genere nate
spontaneamente come forma di contestazione sociale, molto lontane da concetti di museificazio-
ne. Si tenga conto che ancora negli ultimi anni sono state elaborate diverse strategie per favorire
leliminazione dei graffiti (Tittarelli, Pauri, Moriconi, 2005; Biscontin, Driussi, Mazzari, 2010). Un
po’ diverso appare il caso del murale di Keth Haring a Pisa del 1989, da poco restaurato, conce-
pito con intenti piu “ufficiali” e ormai storicizzato, eseguito su strutture in polistirolo espanso
ancorate alla parete realizzate dalla ditta Caparol, che forni anche i colori: per una riflessione
critica generale sulla problematica in esame, rimando al recente saggio di Giorgio Bonsanti su
“Arkos”, che condivido pienamente (Bonsanti, 2010).

Concorrono a rendere particolarmente complessa la situazione conservativa delle opere degli ultimi
sessant’anni la conoscenza non ancora approfondita del comportamento dei materiali sintetici, so-
prattutto per le opere all’aperto — quello che sinora si e visto e poco incoraggiante — e lo sperimen-
talismo degli artisti, che si sono serviti di prodotti industriali dalle caratteristiche non ben precisate,
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come e dimostrato nel caso dei dipinti di Tarasewciz a Corno di Rosazzo, eseguiti con leganti indicati
dalla ditta produttrice come acrilici ma in realta riconosciuti come vinilici dalle analisi (Zendri, Mel-
chiorre di Crescenzo, Perusini, 2008). Si possono inoltre porre seri problemi di riconoscibilita e di
reversibilita degli interventi conservativi, data la stretta analogia tra i materiali sintetici originali e
quelli eventualmente usati nel restauro (si veda il caso presentato in Ferriani, Marelli, Rava, 2008).
E quindi imprescindibile impostare piani di manutenzione programmata, in particolare per i
manufatti collocati in spazi pubblici, esposti ad un degrado sia naturale che antropico, come
sta avvenendo per le decorazioni della Metropolitana di Napoli da parte della locale Accademia
di Belle Arti, promotrice nel 2009 di un convegno molto significativo sull’arte pubblica in Italia
(Cassese, 2011), e come & stato proposto da Antonio Rava per Gibellina, citta-museo di arte
contemporanea sorta sulle rovine del terremoto del 1968 (Rava, 2011); di grande interesse sono
anche i contributi al volume curato da Simona Rinaldi nel 2008 (Rinaldi, 2008). E sintomatico
che la Porta d’Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa, costruita nel 2008 con ferro, legno e
terrecotte troppo vicina al mare, sia gia molto degradata (Basile, 2012).

2. DIAGNOSTICA.) CONTROLLI CLIMATICI, PREVENZIONE

Le indagini diagnostiche applicate al patrimonio della decorazione architettonica, parte fonda-
mentale del progetto di intervento, possono essere distinte, secondo schemi da tempo collau-
dati, in analisi su prelievi e analisi in situ con metodi non invasivi. Le prime, mirate alla identi-
ficazione della stratigrafia e alla caratterizzazione dei materiali originari, di restauro e prodotti
di degrado, rientrano in un campo piu vasto che negli ultimi anni ha visto grandi progressi nella
identificazione di materiali inorganici e soprattutto organici (leganti, finiture, protettivi), su cui
non ho la possibilita di soffermarmi.

Appolonia e Vaudan hanno sottolineato I'importanza delle indagini con prelievi, condotte a livel-
lo micro distruttivo, non superate dalle metodiche non invasive, che hanno comunque il merito
di non danneggiare I'opera ma che mostrano diversi limiti operativi sul cantiere e limiti intrinseci
di riconoscimento dei materiali: concordo pienamente sul fatto che gli approfondimenti sulle
sezioni dei campioni al momento attuale sono gli unici che “forniscono il quadro completo della
stesura policroma dal supporto alla superficie” (Appolonia, Vaudan, 2005): si veda anche il sag-
gio di Appolonia e Seris relativo agli interventi su dipinti in ambienti catacombali (Appolonia, Se-
ris, 2010). Troviamo significative riflessioni sull'importanza della progettazione interdisciplinare
della diagnostica, correlata alle ricerche sulla documentazione conservativa delle opere, anche
nel saggio di Martellotti, Seccaroni e Varoli Piazza (Martellotti, Seccaroni, Varoli Piazza, 2008).
Le tecniche non invasive pitl usate attualmente — XRF, spettroscopia Raman e riflettanza FORS
con fibre ottiche — che lavorano su singoli punti della superficie (analisi puntuali), possono dare
comunque un primo quadro generale dei materiali presenti e servire da guida per eventuali cam-
pionamenti, e in questa prospettiva sono state applicate in numerosi casi: posso citare 'impiego
dell’XRF da parte del Laboratorio diagnostico del Centro di Formazione di Cremona (Bonazzi,
Campana, Merlo, 2010). La spettroscopia Raman portatile, che ha il considerevole vantaggio di
individuare a livello molecolare i composti presenti nei punti indagati, e stata utilizzata da Pietro
Baraldi per analizzare i dipinti di Pompei, Ercolano e Oplonti, ma ad esempio nel caso della cap-
pella della Rocca di Vignola non ha potuto essere impiegata perché la messa a fuoco dell’appa-
recchiatura era compromessa dalle vibrazioni indotte dai ponteggi e dalla presenza di forti fonti
di luce non schermabili (Coralini, 2009; Baraldi, Bensi, 2007).

Vorrei citare due casi in cui le analisi su prelievi hanno potuto effettuare la distinzione nelle
sezioni microstratigrafiche tra stesure ad affresco e a “mezzo fresco”, intese come stesure con
grassello di calce come legante, una differenziazione spesso estremamente difficile, condotta
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soprattutto con la microscopia ottica e la microscopia elettronica (SEM) dalla ditta CSG di Vi-
cenza, dal CNR e dall'Universita di Padova (Cornale, Maritan, Mazzoli, 2005) e dall'Universita di
Siena (Mugnaini, Bagnoli, Bensi, 2006): i ricercatori di Vicenza e di Padova sono tornati ad occu-
parsi recentemente dell’argomento, estendendo le sperimentazioni con il SEM a campioni reali,
provenienti da Pompei e dall’abbazia di Chiaravalle Milanese (Piovesan, Mazzoli, Maritan,2012).
Un quadro significativo delle diverse tipologie diagnostiche applicate alle decorazioni murali e sta-
to fornito dagli atti del convegno di Roma sulle tecniche della pittura murale del XV secolo del
2002 (pubblicato nel 2010) (Fabjan, Cardinali, De Ruggiero, 2010); un compendio utile ed aggior-
nato, con diverse esemplificazioni relative al nostro argomento, si deve a Mauro Matteini (Matteini,
2010); vanno anche segnalate le puntuali riflessioni di Giorgio Bonsanti nell’ambito del convegno
La diagnostica intelligente, che ha visto anche altri contributi significativi (Bonsanti, 2008).
Volevo soffermarmi ancora sulle indagini in situ con apparecchiature portatili, che in anni recen-
ti hanno visto I'introduzione di nuove metodologie. Esse possono essere distinte in tecniche per
immagini e tecniche puntuali, rivolte alla caratterizzazione dei materiali, dei procedimenti ese-
cutivi e delle sostanze aggiunte in interventi conservativi, e metodologie rivolte alla studio delle
cause di degrado, in particolare la presenza di umidita e di sali nelle murature e negli intonaci.
Per quanto riguarda la diagnostica per immagini un contributo veramente importante € venuto
dalle ricerche compiute dall’OPD, pubblicate nel 2010, sperimentando su provini in laboratorio
ed anche nel cantiere dei restauri allora in corso sul ciclo di Agnolo Gaddi in Santa Croce a Fi-
renze riprese in presenza di radiazioni visibili, UV riflesso, fluorescenza indotta da UV, vicino IR,
combinando anche visibile e UV (“UV in falso colore”), visibile e IR (“IR falso colore™), testando
lattendibilita delle misure per confronto con i dati ricavati mediante analisi XRF e riflettanza
FORS con fibre ottiche, con risultati molto incoraggianti: € stato elaborato anche un protocollo
analitico (Aldrovandi, Caruso, Mariotti, 2010).

La spettroscopia per immagini multispettrale, che copre un intervallo di lunghezze d’onda che
va dall’UV all'lR, applicata ad affreschi, e stata presentata da un gruppo di istituti universitari
padovani (Rebollo, Bertoncello, Poletto, 2010) mentre il Politecnico di Milano e I'Universita di
Firenze hanno sperimentato sui dipinti di Masolino da Panicale a Castiglione Olona metodi di
riflettanza multispettrali e due nuovi sistemi basati sulla fluorescenza indotta da radiazioni UV
(Comelli, Nevin, Valentini, 2011, con ampia bibliografia).

Il settore che riguarda il degrado dei dipinti, con particolare attenzione per i problemi legati
all'umidita, ha mostrato segnali di innovazione. Il Politecnico di Milano, con l'istituto di ricerca
del CNR-ICVBC di Milano e la ditta Bruker BioSpin, nell’ambito del Progetto Europeo Eureka
MOUSE, hanno ideato una apparecchiatura per la Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) porta-
tile, sperimentata innanzitutto su materiali edilizi porosi per misurare i livelli di umidita interna
(Poli, Toniolo, Valentini, 2007). La stessa strumentazione € stata sperimentata sui dipinti medie-
vali della chiesa di Sant’Orso ad Aosta per controllare I'efficacia dei trattamenti di eliminazione
dei vecchi fissativi (Degani, Ferrero, Piccirillo, 2010). Anche I'ISCR e I'Istituto di Metodologie
Chimiche del CNR di Roma hanno sviluppato una strumentazione NMR unilaterale nell’ambito
dello stesso progetto europeo, che puo misurare I'umidita sia in superficie sia a varie profondita
sino a 5,5 mm, presentata nel 2008 e, specificatamente per dipinti in ambiente ipogeo, nel 2010
(Marinelli, Provinciali, Capitani, 2008; Di Tullio, Proietti, Capitani, 2010).

Per quanto riguarda il controllo dei sali va segnalato I'impiego delle spettrofotometria midFT-
IR, equipaggiata con fibre ottiche, messa a punto dall’'Universita e dal CNR-ISTM di Perugia, in
grado di rilevare la quantita di solfati, ossalati, proteine e resine sintetiche dopo le puliture con
diversi metodi, come e stato fatto nel corso del restauro della Visitazione di Pontormo a Firenze
(Botticelli, Germani, Anselmi, 2008).

L'OPD sta da parte sua utilizzando 'apparecchiatura denominata SUSI, Sensore di Umidita e Sa-
linita Integrato, a microonde, che opera a contatto delle superfici: & stata applicata sulle pitture
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del Chiostro Verde del Convento di Santa Maria Novella a Firenze (Danti, Felici, Olmi, 2006)
e su quelle della Loggetta dell’Allori in Palazzo Pitti (Bandini, Felici, Mariotti, 2008). Per una
visione generale delle problematiche legate alla presenza dei sali si puo fare riferimento agli atti
del convegno di Copenhagen del 2008 (Ottosen, 2008).

Anche i collaudati sistemi di indagini termovisive sono stati applicati allo studio di dipinti murali,
sia da ricercatori italiani, studiando la rivelazione di distacchi di intonaco su provini preparati in
laboratorio (Paoletti, Paoletti, Sfarra, 2008) sia dai ricercatori dell’'Universita di Reims nella re-
centissima versione di “Stimulated Infrared Thermography” (Bodnar, Candoré, Nicolas, 2012).
Tecniche di diagnostica acustica sono state invece proposte per rilevare e mappare il distacco
degli intonaci in dipinti medievali a Roma e sugli affreschi di Casa Vasari a Firenze (Calicchia,
Bosco Cannelli, 2005), mentre ricercatori svizzeri, per indagare sugli stessi fenomeni, hanno
testato dei sistemi micrometrici ottici (Zehnder, Votite, 2009).

Una tipologia molto particolare di degrado e quella causata dalle alte temperature, soprattutto
in caso di incendi, di cui chi scrive, assieme a Pietro Baraldi, si € occupato, per quanto riguarda
le materie coloranti, in occasione di un convegno organizzato dalla SUPSI di Lugano sui danni
alle opere d’arte dovuti appunto agli incendi, con casi studio di vari paesi europei, inclusi alcuni
esempi italiani (Baraldi, Bensi, 2006).

E quindi possibile, attraverso i sistemi descritti congiuntamente ad altri piti tradizionali, otte-
nere una efficace rilevazione dei dati relativi al degrado delle decorazioni murali; le note piu
dolenti iniziano pero al momento dell'ideazione di piani integrati di monitoraggio e di controllo
ambientale delle stesse, condizione essenziale per la loro ottimale conservazione e per la pre-
venzione di danni futuri. A giudicare dalla quantita delle pubblicazioni degli ultimi anni questo
settore non sembra ottenere la stessa attenzione e gli stessi investimenti scientifici ed economici
che vengono concessi agli interventi di restauro, senza dubbio maggiormente capaci di attrarre
I'interesse degli sponsors.

Segnalo comunque alcune meritevoli iniziative, a cominciare dal campo degli studi biologici.
Innanzitutto nel 2005 & stato pubblicato un fondamentale compendio di conoscenze sulla biolo-
gia vegetale in relazione ai beni culturali (Caneva, Nugari, Salvadori, 2005), mentre il bollettino
dell'ICR ha ospitato nel 2007 un dossier sulla aerobiologia con alcuni importanti contributi sulle
problematiche dei dipinti murali (Caneva, Nugari, Pasquariello, 2007).

Ambienti particolarmente a rischio biologico, per le condizioni estreme di umidita e aerazione,
sono quelli ipogei, molto diffusi nel Centro-Sud. L ISCR si segnala per il suo impegno in questo
ambito, effettuando da anni indagini, interventi e controlli sugli ambienti sotterranei della ba-
silica di San Clemente a Roma, dove sono stati effettuati dei tagli nelle murature per bloccare
la risalita di umidita (Di Tullio, Proietti, Capitani, 2010). Sono altresi monitorati i dipinti della
Domus Aurea e di alcune tombe etrusche (Conti, Santarelli, 2007; Cacace, Giani, 2009), nonché
quelli della domus romana al Celio, dove le indagini hanno confermato che una manutenzione
semestrale degli ambienti previene e contiene le colonizzazioni biologiche (Bartalini, Nugari,
Pietrini, 2010).

D’altro canto studiosi dell’'Universita “Tor Vergata” di Roma hanno esaminato i fenomeni di bio-
deterioramento in alcune catacombe romane, elaborando anche proposte per una piu corretta
illuminazione (Bruno, Piermarini, Albertano 2005, con ampia bibliografia): si veda anche il vo-
lume di Fabrizio Bisconti di recente pubblicazione sulla decorazione pittorica delle catacombe
(Bisconti, 2011).

Batteri e funghi presenti in tombe etrusche sono stati studiati anche per selezionare dei micro-
organismi in grado da una parte di eliminare patine carbonatiche e dall’altra di precipitare carbo-
natinei pori dei materiali lapidei, in base al progetto europeo “Bioreinforce”: queste applicazioni
potrebbero avere a mio parere anche una ricaduta nel settore dei dipinti murali (Sprocati, Alisi,
Tasso, 2007).

157

11/04/13 12:03



158

06-Bensi.indd 158

STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE DECORAZIONI MURALI: LO STATO DELL ARTE

Per quanto riguarda il Meridione, particolarmente ricco di decorazioni in ambienti sotterranei, e
auspicabile che le ricerche si allarghino, comprendendo sia il patrimonio pittorico dell’antichita,
sia quello medievale: segnalo comunque alcuni studi svolti in Campania, Molise e Puglia (Capita-
nio, Laviano, Menga, 2005; Casaburo, Di Sano, Savastano, 2009; Lena Cota, Piccioli, Bugli, 2010).
Come si e detto ¢’ da lamentare la relativa rarita dei contributi sulla pianificazione del controllo
climatico e della prevenzione del degrado: fortunatamente nel 2010 il convegno Scienza e beni
culturalt dedicato a quest’ultimo tema includeva diverse comunicazioni riguardanti le decorazioni
architettoniche. Oltre ai casi descritti in precedenza segnalo alcuni casi a mio parere rilevanti.

I dipinti della Casa del Bicentenario ad Ercolano, inseriti in un contesto archeologico con funzioni
museali, sono stati oggetto di ipotesi di conservazione che prevedono I'inserimento nell’ambien-
te di materiali capaci di regolare lo scambio di umidita con 'atmosfera (Piqué, Chiari, Colombini,
2010); da notare che sugli affreschi sono state eseguite indagini non invasive dal laboratorio
mobile MOLAB dell’Universita di Perugia (Piqué, Verri, Milani, 2007).

Il restauro del ciclo di dipinti medievali dell’oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso, &
stato presentato in un volume del 2007, dove compaiono, oltre ai dati analitici sui materiali e
agli esiti dell'intervento, che ha previsto anche il ricorso a tecniche di controllo dell'umidita di
risalita, anche i piani di conservazione delle opere (Pracchi, 2007). In effetti il monitoraggio
ambientale e continuato negli anni successivi, facendo emergere la necessita di protrarre ulte-
riormente i controlli per seguire I'evolversi della situazione modificata dal restauro (Del Curto,
Manfredi, Pertot, 2010). Considerazioni analoghe sono state espresse recentemente a proposito
della cappella di San Bernardino a Chiaravalle, anch’essa interessata da problemi di umidita
(Valentini, Stolfi, 2011).

Sono stati pubblicati anche gli esiti delle ricerche microclimatiche compiute sul Cenacolo di
Leonardo, sia pure con un ritardo non ben giustificato, di cui i curatori del volume si lamentano
(Basile, Marabelli, 2007); altri studi di ampio respiro hanno riguardato la decorazione della casa
di Vasari a Firenze (Baldini, Vigato, 2006), la Certosa di Pavia (Valentini, De Stefani, 2008) e la
cappella delle Crocifissione nel Sacro Monte di Varallo Sesia, restaurata dall’'ICR (De Filippis,
2005). In effettii Sacri Monti, per la presenza di decorazioni polimateriche e le condizioni estre-
me a cui soggiacciono le opere contenute nelle varie cappelle che li compongono (clima di alta
montagna, difficolta di controlli continuativi), richiedono particolari attenzioni.

In conclusione 'auspicio che le ricerche analitiche, soprattutto quando rese note in pubblicazioni
non specialistiche, siano presentate in forme accessibili non solo ai cultori delle diverse materie
scientifiche ma anche ad un pubblico piu vasto, soprattutto a quello formato dagli operatori della
conservazione, in modo da chiarire le finalita delle operazioni diagnostiche e il loro collegamento
con le esigenze di conoscenza approfondita dei manufatti e di ottimale conservazione: quest’ul-
timo purtroppo € un punto dolente della situazione italiana, che si evidenzia nello scollamento
tra il settore analitico e quello operativo che si coglie in molte relazioni di restauro. Risulta anche
fondamentale che le ricerche diagnostiche non siano solo effettuate prima dell'intervento, ma
anche, e in certi casi soprattutto durante gli interventi, per comprendere le diverse esigenze che
il progredire del cantiere pone ai progettisti e agli operatori.

3. METODOLOGIE DI RESTAURO

Una osservazione preliminare mi sembra necessaria a proposito delle relazioni di interventi con-
servativi pubblicate. Accanto a numerosi testi di grande qualita, caratterizzati da una grande
precisione nella descrizione delle scelte metodologiche adottate e dei procedimenti utilizzati,
ben coordinate con la parte diagnostica, troviamo un buon numero di contributi privi di supporti
analitici — a parziale scusante vanno certamente considerati i costi delle indagini — o in cui questi
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ultimi non appaiono ben finalizzati alla situazione reale delle decorazioni oggetto degli interven-
ti. Si notano inoltre in vari casi genericita e imprecisioni di linguaggio che non permettono una
reale comprensione delle operazioni effettuate: frasi come “la pulitura e stata eseguita a piu
passaggi e con l'utilizzo di materiali differenziati”, “si &€ proceduto con scelte meditate”, “sono
stati usati prodotti reversibili”, a cui non fanno seguito indicazioni specifiche, sarebbe meglio

non leggerle pit.

3.1 DISTACCO DEI DIPINTI E TRATTAMENTO DI OPERE STACCATE

Com’e noto le operazioni di distacco dei dipinti da supporti murali, praticate in Italia almeno dal
Seicento, hanno avuto un forte incremento in seguito alla Seconda Guerra Mondiale e raggiun-
sero un apice negli anni Sessanta-Settanta. In molti casi, salvo casi di gravi pericoli per le opere,
esse avrebbero potuto essere evitate con il risanamento dell’ambiente ed il restauro in situ. Le
conseguenze negative sono state I'impoverimento dei valori estetici, la decontestualizzazione
dei dipinti rispetto alle strutture architettoniche per le quali erano stati concepiti, il massiccio
ricorso ai polimeri di sintesi, con la perdita spesso completa della reversibilita dell'intervento.
In questi ultimi anni le ricerche si sono rivolte soprattutto alla conservazione dei dipinti staccati
in passato, in genere applicati su tele, che sono state incollate su nuovi supporti o foderate (Ber-
torello, Mercanti 2006); in altri casi vecchi supporti in rete metallica con intonaci cementizi sono
stati sostituiti da pannelli in vetroresina (Brusamonti, Casadio, 2008): altri casi sono presentati
pit avanti nel capitolo sui dipinti in frammenti. LISCR ha svolto prove comparative sugli adesivi
utilizzabili nella riadesione delle pellicole pittoriche strappate su nuovi supporti, confrontando il
caseato di calcio, di uso tradizionale, con polimeri sintetici: i migliori risultati sono stati ottenuti
con Plextol B500 caricato con CaCO,,. E stato altresi sperimentato, come strato di intervento
rimovibile in alternativa alle resine acriliche o ai fogli di sughero, la resina alifatica Regalrez 1126
caricata con microsfere fenoliche (Borzomati, 2011).

Un tema ancora di grande attualita e la ricollocazione dei dipinti distaccati negli ambienti origi-
nari. Da questo punto di vista sono esemplari le vicissitudini dei dipinti del Camposanto pisano:
da secoli in precario stato di conservazione, gravemente danneggiati dalle bombe del 1944, strap-
pati in condizioni drammatiche e da tempo nella maggioranza non piu esposti, sono state oggetto
di una lunga campagna diagnostica di grande respiro (Baldini, Baracchini, Bonaduce, 2005). Nel
corso dei restauri sono state impiegate tecniche di avanguardia, come le resine a scambio ionico,
enzimi e batteri selezionati, il laser ad Erbio; a partire dal 2005 e iniziato il ricollocamento degli
affreschi nel porticato, completato nel 2008 e presentato nel seminario Il Camposanto di Pisa.:
un progetto di restauro integrato nello stesso anno (la relativa documentazione e disponibile
sul sito dell’'Opera della Primaziale di Pisa). Certamente tale operazione risponde all’esigenza di
ridare al monumento la veste decorativa originale, anche se molto depauperata, tuttavia sulle
sue conseguenze conservative chi scrive si permette di esprimere dei dubbi, data la presenza di
fattori microclimatici aggressivi in quello che € un ambiente solo parzialmente confinato: forte
umidita, vento, pioggia, irraggiamento solare. Certamente un ruolo fondamentale sara svolto
dall’applicazione di un rigoroso protocollo di manutenzione programmata, comprendente un
continuo monitoraggio microclimatico: tuttavia I'installazione raccomandata dal protocollo di
“opportune, non invasive, schermature” a distanza di quattro anni non € ancora avvenuta.

Un altro ciclo dalle travagliate vicende conservative sono gli affreschi di Paolo Uccello nel Chio-
stro Verde del convento di Santa Maria Novella a Firenze. Nel 2006 I'OPD ha presentato un pro-
gramma di studio diagnostico delle opere, trasportate nel corso degli anni su supporti di diversa
natura, che prevede la loro ricollocazione: occorre pero superare i problemi legati all'umidita,
alla rilevante presenza di sali, risalenti ancora alla alluvione del 1966, e al collasso dei materiali
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utilizzati nei precedenti restauri, evidenziato dalle indagini del 2009; nel 2011 ha avuto inizio
I'intervento sui dipinti della prima campata (Danti, Felici, Olmi, 2006; Felici, Pini, Vigna, 2007;
Frosinini, 2011). Anche in questo caso, come per il Camposanto pisano, si presenteranno poi i
problemi del controllo dei fattori microclimatici in un ambiente semiconfinato, adiacente oltre-
tutto a zone di forte traffico veicolare.

La pericolosa disinvoltura con cui furono a suo tempo staccati molti dipinti murali non deve pero
a mio parere indurre ad atteggiamenti di totale chiusura verso tali operazioni, indispensabili in
situazioni veramente gravi. Sono d’accordo con Botticelli nel considerare potenzialmente nega-
tivo il fatto che nelle scuole di restauro praticamente non si insegnino piu le tecniche di distacco
attraverso sperimentazioni pratiche (Botticelli, Botticelli, 2008); inoltre in pochi casi vengono
condotte ricerche per migliorare le prestazioni dei materiali impiegati in tali operazioni.

Negli ultimi anni comunque alcuni interventi significativi sono stati compiuti. In tre occasioni si
fatto ricorso allo strappo di pitture pitt moderne per rivelare affreschi pitu antichi, nel chiostro
di San Bernardino a Chivasso, nell’'oratorio della Compagnia dei Battuti a Firenze, nell’oratorio
dei Santi Elena e Costantino a Palermo: nel primo caso l'estrazione della pellicola pittorica &
avvenuta con colla animale, nel secondo con Vinavil puro, in tutti le operazioni sono state molto
complesse (Nicola, Nicola, 2005; Botticelli, Felici, Germani, 2008). Si & cosi evitato il sacrificio
di decorazioni murali significative, rimane da vedere qual e stata la loro sorte dopo il distacco;
ad esempio nel caso di quelle palermitane risultava difficile trovare uno spazio espositivo (Bava-
strelli, Ebbreo, 2011).

Operazioni analoghe sono state effettuate per situazioni di emergenza nel corso di scavi arche-
ologici: in una villa romana a Terzigno (nell'area vesuviana) (Vanacore, 2005) e a Roma, nella
Domus dei Valerii (stacco, in alcune parti anche a massello) (Aloisio, Casaril, 2010); a Pompei
inoltre sono state staccate parti di un affresco per ricongiungerle al resto della decorazione ru-
bata in un edificio e recuperata (Valentini, 2005). A causa della fatiscenza delle murature si e
dovuti intervenire nel caso di tre opere altomedievali nella cappella dei Santi Martiri a Cimitile
(stacchi) (Melillo, De Francesco, 2008).

Cosl per inderogabili operazioni di ristrutturazione anche tre diverse decorazioni di Lucio Fon-
tana sono state staccate, con notevoli difficolta, in un albergo dell’Elba e in due appartamenti a
Milano (Ferriani, Vazio, 2005; Formica, 2009).

La necessita della padronanza dei sistemi di distacco da parte degli operatori e stata purtroppo
confermata dalla situazione di emergenza conseguente al terremoto del 2009 in Abruzzo, che
ha comportato alcuni interventi di trasferimento di dipinti, in condizioni spesso drammatiche
(ARI, 2010), ed e prevedibile che occorrera operare in modo simile anche nei casi piu gravi dei
monumenti emiliani colpiti dal recente sisma: su questi temi si vedano comunque le recenti
acute riflessioni critiche di Teresa Perusini, che affronta il tema dell**accanimento terapeutico”
nel corso dei restauri, di cui in varie occasioni i distacchi dei dipinti murali hanno fatto parte
(Perusini, 2012).

3.2 RICOSTRUZIONE DI DIPINTI IN FRAMMENTI

Dal 2005 ad oggi sono state nuovamente prese in considerazione le problematiche relative alle
decorazioni murali ridotte in frammenti, per eventi bellici o per altre cause.

Un aiuto indispensabile alla ricomposizione delle opere & giunto dall'informatica, che ha acce-
lerato in modo decisivo le operazioni di catalogazione e assemblaggio dei pezzi di questi gigan-
teschi puzzles; le scelte metodologiche attuate nel riproporre le opere nelle sedi originali sono
state invece diverse.

Nel caso della decorazione della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, danneggiata dal
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terremoto del 1997, le scelte dell'ISCR sono state quelle di utilizzare solo i frammenti la cui col-
locazione era sicura, senza appoggiarsi su copie in pittura o a fotografie dello stato precedente al
crollo delle volte. Le vele distrutte sono state ricostruite con pannelli a sandwich in carbonio-ni-
do d’ape di alluminio, laminati con resine epossidiche (Basile, 2007; Basile, 2010; Basile, 2011).
La cappella Ovetari agli Eremitani di Padova, bombardata nel 1944, era stata oggetto di uno storico
intervento nel dopoguerra da parte dell'ICR, che aveva ricostruito una parte delle scene dipinte
da Mantegna, fissando i frammenti su riproduzioni fotografiche degli affreschi in scala 1:1 (Zari,
2009). Negli anni Novanta del Novecento e stato elaborato il Progetto Mantegna da parte della
Soprintendenza del Veneto e dell'Universita di Padova, che ha trovato una concreta, anche se non
definitiva, realizzazione in occasione della mostra dedicata all’artista nella citta veneta nel 2006.

E stata realizzata una “anastilosi virtuale” con mezzi informatici, basandosi anche sui frammenti
non utilizzati dal’'ICR (113 casse); nell’evoluzione del progetto presentata nel 2009 era previsto
il recupero virtuale del colore delle parti mancanti a partire dalla cromia dei pezzi originali e dei
livelli di grigio delle foto della decorazione precedenti al disastro (Cazzato, Costa, Dal Farra,
2006; Toniolo, 2009). I frammenti gia trattati dall'ICR e gli altri recuperati sono stati successi-
vamente posizionati su nuovi supporti, analoghi a quelli impiegati ad Assisi, secondo la metodo-
logia proposta a suo tempo da Brandi: sui supporti e stata incollata una tela spalmata di malta
di calce, su cui sono state impresse le foto storiche in bianco e nero dei dipinti con i sistemi
Urban Tattoo e Tattoo Wall, ottenendo “una sorta di grande sinopia preparatoria” su cui sono
state fatte aderire le parti recuperate. Da notare che l'intervento non puo dirsi concluso perché
nel frattempo sono stati rinvenuti altri frammenti sotto al pavimento della cappella ed anche a
Roma nelle sedi dell'ISCR e del'ICCROM, e si suppone che altri possano essere in mano a privati
(Colalucci, Giantomassi, 2006; Zari, 2009). Va pero osservato che chi oggi visita la cappella non
trova nessun apparato didattico che dia conto dell'imponente lavoro svolto e aiuti a capire le
differenze di trattamento delle varie parti della decorazione, alcune scene della quale erano state
staccate nel 1886 ed erano sopravvissute al bombardamento.

Problematiche molto simili riguardano il soffitto dipinto da Giambattista Tiepolo per palazzo
Canossa a Verona, crollato in gran parte nel 1945. LICR non ritenne possibile negli Cinquanta la
sua ricostruzione ma nel 2009 Fabrizio Magani ha fatto riaprire le casse dei frammenti, cinquan-
tunomila, di cui circa ventiseimila utilizzabili. Nella mostra Il Settecento a Verona del 2012 e
stata proposta una ricostruzione provvisoria di due figure, poste su un fondo che imita I'intonaco
grezzo, senza alcun tipo di raccordo cromatico e di completamento. Magani ha proposto una
ricostruzione digitale a colori delle parti distrutte, estrapolando la gamma cromatica dalle parti
sopravvissute per correlarle con i toni di grigio delle foto storiche, analogo a quanto progettato
per la cappella Ovetari, con gli stessi limiti di arbitrarieta che operazioni del genere comportano,
che pero presentano il vantaggio indubbio del contenimento dei costi (Magani, 2012). In mostra
erano presenti delle prove di ricostruzione virtuale, a mio parere ancora poco soddisfacenti nella
resa delle delicate tonalita tiepolesche.

Anche a Genova il crollo di una porzione della volta del salone principale di villa Imperiale, dipin-
to da Luca Cambiaso, avvenuto nel 1994 probabilmente per infiltrazioni di acqua dalle coperture,
ha dato luogo ad un’operazione di anastilosi dei frammenti, fortunatamente immediatamente
raccolti e classificati. Qui ci si € basati su una riproduzione a grandezza naturale di una foto a
colori dell’opera per ricollocare i frammenti su un nuovo supporto, senza fare ricorso a sistemi di
trattamento informatici dei dati, salvo I'utilizzo di sistemi di fotoraddrizzamento dell'immagine
(Pizzone, Parodi, Vassallo, 2005). In modo simile si & proceduto per un altro caso ligure, la cadu-
ta parziale del soffitto del teatro Chiabrera a Savona, avvenuta nel 1999 (Scunza, 2007).
Purtroppo i recenti eventi sismici abruzzesi ed emiliani stanno riportando d’attualita queste
problematiche, di cui dovremo farci carico nei prossimi anni: frammenti di dipinti sono stati ad
esempio raccolti nella chiesa di San Silvestro a L'Aquila (ARI, 2010)
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3.3 INTERVENTI DI DESCIALBO

Sulle motivazioni della sovrammissione di scialbature e di intonaci ai dipinti murali e sulle pro-

blematiche di intervento ha fatto il punto il volume curato da Cristina Danti e Alberto Felici nel

2008, a seguito di due convegni organizzati dal’OPD nell’ambito del Salone del Restauro di Fer-

rara (Danti, Felici, 2008) (fig. 1).

La difficolta nell’asportazione delle scialbature sta nella tenacia con cui gli strati — a base di cal-

ce, gesso, cemento, spesso addizionati di resine sintetiche — aderiscono alla pittura sottostante,

spesso fragile a causa della tecnica di esecuzione e dell’attacco di sali. Tutti i metodi, in misura

maggiore o minore, sono potenzialmente pericolosi per la pellicola pittorica originale.

Attualmente i principali sistemi utilizzati possono essere di tipo meccanico, ossia:

a) azione manuale di bisturi, spesso preceduta dall’ammorbidimento degli scialbi con acqua o
soluzioni ammoniacali;

b) ablatori ad ultrasuoni o ad aria compressa;

¢) sistemi “a microerosione” ad aria compressa caricata con polveri abrasive o con getti di acqua
rotanti;

d) vere e proprie operazioni di strappo degli strati soprammessi, soprattutto se supportano di-
pinti degni di essere salvati.

Per quanto riguarda gli approcci di tipo chimico e fisico attualmente prevalgono queste opzioni:

a) resine a scambio ionico, soprattutto di tipo cationico (con gruppi funzionali acidi).

Il materiale va tenuto continuamente umido ed ha il difetto, estraendo ioni Ca**, di poter aggre-
dire I'intonaco originale.

b) soluzioni addensate contenenti sostanze a pH acido, che agiscono come chelanti catturando
ioni Ca**.

E molto importante controllare i tempi di contatto e asportare accuratamente i residui di adden-
santi e reagenti: tornero piu avanti sull’azione delle sostanze chelanti.

¢) tecnologia laser.

Gia negli anni Novanta il laser era stato utilizzato per asportare intonaci non originali gessosi di

colore scuro nel Palazzo Lateranense a Roma da parte della Tecnireco per conto dei Musei Vaticani

(De Luca, 2007). Nel 2005 sono stati presentati gli esperimenti svolti dall’OPD con laser ad erbio,

mentre nel contempo e iniziata, e poi terminata con successo, la sperimentazione di laser tipo

Nd:YAG sugli scialbi della Cappella del Manto in Santa Maria della Scala a Siena da parte di Anna

Brunetto (Bandini, 2008; Brunetto, Siano, Scala, 2008). Utilizzando due dispositivi laser diversi

per durata dell'impulso gli scialbi sulle opere senesi sono stati rimossi con il processo che tecni-

camente viene definito di ‘spallazione’, mediante ablazione di tipo fototermico e/o fotomeccanico,

rispettando la pellicola pittorica sottostante. Laspetto molto interessante e che il laser € riuscito ad

eliminare strati non originali chiari e non solo di colore scuro, come avviene da decenni per patine

nerastre sui materiali lapidei e come era stato sperimentato nel Palazzo Lateranense.

Tali risultati sono stati ottenuti con pazienti prove per testare i parametri di irraggiamento piu

adatti, in termini di lunghezza d’onda, energia irradiata per unita di superficie, durata degli im-

pulsi e frequenza di ripetizione.

In due importanti recenti cantieri sono stati messi a confronto tra loro differenti metodi di elimi-

nazione di strati soprammessi. Nel donjon del Castello di Quart, in valle d’Aosta, per portare alla

luce dipinti medievali, attraverso una collaborazione tra la Soprintendenza della Regione auto-

noma e ’'OPD, sono stati dapprima impiegati mezzi meccanici e chimici, compresii chelanti acidi

e 'EDTA, senza risultati soddisfacenti. Si & invece dimostrato indispensabile il laser Nd:YAG, in

grado di asportare la scialbatura particolarmente tenace applicata su uno strato pittorico molto

fragile (Appolonia, Brunetto, Seris, 2009) (fig. 2).

Laltro cantiere e quello che ha interessato la Camera del Paradiso nella Rocca di Scandiano,
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dove sono state descialbate le lunette, dipinte da Nicolo dell’Abate con una tecnica a secco che
ha reso la pellicola pittorica decoesa e notevolmente difficile I'asportazione degli strati sovra-
stanti. Sono stati impiegati metodi sia chimici con presenza di acqua (composti ammoniacali,
resine anioniche e cationiche) sia due tipi diversi di laser, ma sostanzialmente il recupero dell’o-
riginale e avvenuto qui mediante bisturi; va segnalato 'uso di spray raffreddanti per provocare
uno shock termico alla scialbatura e renderla pit fragile. I residui di scialbo sono stati poi rigon-
fiati con resine a scambio ionico anioniche e cationiche (Felici, Lanfranchi, Luppichini, 2009).

3.4 PRECONSOLIDAMENTO

II fatto, segnalatomi da diversi operatori del restauro, in particolare da Daniela Murphy, che questa
fase molto delicata non abbia I'attenzione che merita e dimostrato dalla scarsa presenza di indicazioni
nella letteratura scientifica. Il problema di base del preconsolidamento e quello di trovare sostanze
adatte ed un giusto dosaggio per fermare temporaneamente, in attesa delle operazioni di pulitura,
le scaglie di colore che si stanno staccando e pellicole pittoriche pulverulente senza fissare troppo
gli strati di sporco: tali materiali non devono creare eccessive difficolta ad essere rimossi in seguito.

In genere le scelte cadono su:

* resine acriliche in soluzione (Paraloid e simili) o in emulsione acquosa (Primal e simili): han-
no una buona adesione e resistono bene alle miscele acquose e basiche usate per la pulitura,
ma creano delle pellicole e devono essere asportate con solventi chimici; sono particolarmen-
te adatte per far riaderire scaglie di pellicola pittorica; appare invece in diminuzione I'uso di
alcoli polivinilici, come il Gelvatol®, piuttosto diffusi nel passato;

* materiali inorganici, come nanocalci, Ba(OH),, silicati, che non fissano lo sporco e resistono
bene agli agenti di pulitura ma non hanno una buona adesivita, per cui risultano adatti so-
prattutto al fissaggio di colori che si polverizzano. Negli ultimi anni comunque un certo favore
sembra essere accordato all'idrato di bario in bassa concentrazione;

e materiali proteici: colle animali, latte, caseina, con buona adesione e buona reversibilita ma
sensibili ai solventi acquosi della pulitura.

E possibile combinare tra loro materiali proteici e inorganici e sarebbe opportuno provare anche

miscele di emulsioni acriliche con colle animali. Ricerche da portare avanti possono essere la

sostituzione della caseina con latte scremato (gia utilizzato all'inizio dell’Ottocento dal chimico

Branchi sui dipinti del Camposanto di Pisa) e I'applicazione del Funori, estratto da alghe giap-

ponesi, con ottime caratteristiche di adesivita e il vantaggio di creare in superficie un reticolo e

non una pellicola, facilitando I'asportazione dello sporco: ha pero costi elevati (Michel, 2011)*.

Legate al preconsolidamento sono le operazioni di protezione, in vista delle puliture, di zone

particolarmente delicate, come le stesure a secco e le dorature, per le quali si e fatto ricorso al

Paraloid e di recente al ciclododecano, un polimero sintetico idrorepellente dal particolare com-

portamento, che sembra essere in grado di volatilizzare spontaneamente e senza lasciare residui

in tempi abbastanza brevi, si tratta quindi di un materiale di grande interesse che puo fungere
pero solo da protettivo provvisorio (Haingleiter, Saltzmann, 2006; Speranza, Lorenzi, Mariotti,

2006; Amicarella, Bachini, 2008; Poggi, Piccinini, Vinardi, 2009).

3.5 INTERVENTI SU DISTACCHI DEGLI INTONACI

In genere gli interventi volti a ridare adesione a intonaci che si separano tra loro o tendono a
staccarsi dal supporto murario consistono in genere in infiltrazioni e iniezioni di maltine premi-
scelate idrauliche, che vengono descritte esenti da sali, caricate talvolta con sostanze di vario
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genere e addizionate di vari tipi di Primal o suoi sostituti (figg. 3-4). Hanno il grande vantaggio
della comodita e della facilita d'uso, bisognerebbe conoscere meglio la loro composizione e la
loro evoluzione nel tempo; sono state svolte delle prove comparative su alcuni dei tipi piu diffusi
di queste malte, confrontandoli anche con delle miscele da preparare al momento: le prestazio-
ni migliori si sono registrate per una miscela studiata dal’ICCROM di Roma, formata da calce
idraulica Lafarge, coccio pesto, Primal AC33 e gluconato di sodio, che tende pero a formare un
impasto un po’ pesante (Penoni, Lanfranchi, 2005). Guido Botticelli ha studiato un interessante
sistema di fermature localizzate con resine termoplastiche iniettate per punti, che garantisce
leggerezza al consolidamento (Botticelli, Botticelli, 2008); sistemi simili con barrette in fibra di
vetro sono stati adottati nel cantiere dell’abbazia di Chiaravalle (Nicola, Parodi, 2010).

3.6 PurLitura

Si tratta di un settore di capitale importanza e di grande complessita, data la varieta di materiali
estranei che si possono rinvenire sulle decorazioni murali e che ci si prefigge di eliminare con
metodi meccanici (fig. 5), fisici o chimici e con le loro combinazioni: occorre tenere conto che
nelle tipologie delle puliture vengono incluse, da un punto di vista operativo, anche le rimozioni
di ridipinture applicate in precedenti interventi. Un punto nodale € inoltre costituto dalla scelta
di materiali e metodi che non aggrediscano le parti originali delle opere (figg. 6-7).

Mi soffermo solo sui casi che presentano aspetti piu rilevanti di innovazione. Per quanto riguarda
1 reagenti chimici continuano ad essere di uso comune le soluzioni di carbonato di ammonio, che
presentano com’e noto il rischio di intaccare le parti pit sensibili con la loro basicita: vengono in
tal caso sostituite da soluzioni di bicarbonato di ammonio, o da solventi organici in presenza di
cinabro, minio e pigmenti a base di rame; possono verificarsi interazioni nocive anche con gli olii.
Un grande vantaggio del carbonato di ammonio e quello di trasformare i solfati di calcio in solfati
di ammonio piu solubili, aprendo la strada al trattamento con Ba(OH),, che sostituisce definitiva-
mente i solfati di calcio con i solfati di bario (Bandini Mariotti, 2005; Botticelli, Botticelli, 2008).
Le riflessioni sui rischi per la salute degli operatori e per 'ambiente, oltre che naturalmente per
le opere, dovuti ai solventi organici — soprattutto ad opera di Paolo Cremonesi — hanno portato
ad incentivare le ricerche sui diversi materiali utilizzati per preparare impacchi e compresse —
fibre di cellulosa e/o argille — nonché addensanti in grado di “intrappolare” solventi, I'acqua in
particolare, in forma di gel, che presentano I'indubbio vantaggio di permettere puliture molto
localizzate, impiegando quantita ridotte di solventi. D’altra parte il prezzo da pagare € dover poi
eliminare, con passaggi acquosi o di altri liquidi, i residui degli impacchi o degli addensanti; in
molti casi si interpongono fogli di carta giapponese, che limitano molto la presenza di residui
e permettono il sollevamento dell'impacco, in sé non trasparente, per controllare I'azione dei
solventi sulla pittura (Botticelli, Botticelli, 2008) (figg. 8-9). Molto promettenti sono i gel prepa-
rati a partire dall’acido poliacrilico, in particolare il Carbopol® e il Carbogel®: il secondo per le
decorazioni murali appare piu adatto, perché presenta una adesivita minima, intrappola 'acqua
molto tenacemente e puo essere asportato facilmente con acqua deionizzata. Pero non si riesce
a stendere in modo omogeneo, soprattutto se la superficie pittorica e irregolare, e se veicola
sostanze ad elevato contenuto di sali (carbonato d’ammonio ad esempio) pud accadere che il gel
si smisceli e coli: sarebbe anche opportuno usare acqua distillata per formarlo (Bandini, Mari-
otti, 2005; Borgioli, Cremonesi, 2005; Botticelli, Botticelli, 2008). Sono stati proposti alcuni “gel
reattivi” di ultima generazione, basati su polimeri sintetici di poliallilammina e polietilenimmina,
poliacrilammidi “magnetizzate” (si veda piu avanti il paragrafo sull’eliminazione dei fissativi) e
polivinilalcoli-borati, le cui applicazioni meritano di essere seguite (Carretti, Bonini, Dei, 2010).
Lestrazione dei sali solubili dagli intonaci € un problema che il restauro delle decorazioni murali
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Ficura 1 @ Prova di descialbo.

Ficura 2 o Pulitura mediante laser delle superfici dipinte all’interno
del Donjon nel Castello di Quart, Aosta.
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deve molto spesso affrontare. A tale scopo e stata messa a confronto 'azione di impacchi di acqua
distillata in sepiolite, minerale argilloso dall’altissimo potere di assorbimento, e in polpa di cellulosa:
il rendimento appare piuttosto simile ma sugli intonaci a marmorino si comporta meglio la sepiolite
(Valentini, Negrotti, Braggio 2009). LOPD nel caso dei dipinti dell’Allori a Palazzo Pitti ha esteso le
sperimentazioni, oltre che alla sepiolite al’Arbocel® (polpa di cellulosa), anche alla pasta Westox
Cocoon®, che & presentata come una combinazione di cellulosa e terre assorbenti, ottenendo buoni
risultati con I'accoppiamento Arbocel-Cocoon (Bandini, Felici, Mariotti, 2008). Effetti convincenti
con Westox Cocoon, confrontata con la miscela sepiolite-Arbocel, sono stati ottenuti anche su into-
naci a marmorino: e stato notato che € opportuno fare 'estrazione in due passaggi perché il primo
richiama i sali verso I'esterno e il secondo li assorbe (Tiano, Matteini, Cianchetti, 2008).
Lasportazione dei sali con polpa di cellulosa, soprattutto nel caso dell’Arbocel, € stata oggetto
di prove da parte di vari gruppi di ricercatori che hanno chiarito, anche attraverso I'utilizzo di
NMR (gia citato in precedenza) e porosimetri, che il rendimento migliore si ottiene quando i pori
dell'impacco hanno un diametro inferiore a quello del substrato su cui operare. Inoltre lo spesso-
re delle compresse non deve essere eccessivo per evitare restringimenti in sede di essiccazione e
minimizzare il rischio di ridistribuire i sali estratti nel substrato (Sawdy, Lubelli, Voronina, 2010;
Verges-Belmin, Heritage, Bouges, 2011).

Una particolare attenzione e stata rivolta ai gel ricavati dall’agar-agar, un idrocolloide naturale
estratto da alcune specie di alghe, che puo essere applicato come gel rigido o fluido, gia utilizzato
da alcuni anni nel campo del restauro, in particolare per la pulitura dei gessi (Campani, Casoli,
Cremonesi, 2007). Il suo utilizzo sui dipinti murali e stato valutato su provini e su dipinti a tempera,
riscontrando alcuni limiti nella presenza di residui dopo il trattamento — che d’altronde si riscontra-
no anche in altri tipi di impacchi - e una certa alterazione della traspirabilita dell'intonaco (Beltra-
mi, Berzioli, Cagna, 2011); d’altra parte le prove effettuate su un dipinto degli anni Cinquanta del
Novecento a Milano hanno dato ottimi risultati (Anzani, Borgioli, Rabbolini, 2011) ed incoraggiano
a continuare le sperimentazioni su opere di varie epoche eseguite con differenti tecniche.

Gli agenti chelanti, o complessanti, in grado di catturare ioni metallici sono soprattutto i sali
sodici e ammonici dell’acido citrico e i sali sodici dell’acido etilendiamminotetracetico (EDTA):
questi ultimi hanno avuto una notevole fortuna nella formulazione nota come AB57, proposta
dall'ICR negli anni Settanta per i materiali lapidei ma estesa poi anche alle decorazioni murali.
Attualmente prevale un atteggiamento negativo verso 'EDTA, data la sua pericolosa tendenza
a catturare gli ioni calcio dei substrati carbonatici, come pietre e intonaci (Botticelli, Botticelli,
2008; Gervais, Grissom, Little, 2010): vengono talvolta usate miscele simili al’AB57 che non lo
contengono, e sono formate da bicarbonato di sodio e di ammonio, un agente biocida e carbossi-
metilcellulosa come gelificante (potrebbero essere chiamate anche in un altro modo per evitare
confusioni) (Comino, 2010); anche quest'ultima perd € soggetta a critiche per la tendenza a
lasciare residui non facilmente asportabili (Bandini, Mariotti, 2005). LEDTA bisodico ¢ stato co-
munque utilizzato per un ciclo di affreschi del Bastianino in Casa Romei a Ferrara, con tempi di
applicazione molto brevi (Muscolino, 2006), mentre quello tetra sodico & stato provato dall’OPD
nel cantiere del ciclo di Agnolo Gaddi in Santa Croce (Barbetti, Felici, 2010).

I sali dell’acido citrico, in particolare il triammonioacetato (TAC), trovano impiego soprattutto
nell’eliminazione di strati di scialbature, come ¢ stato fatto su dipinti romani a Formia, qui ad-
densati con Carbopol (Nicola, Scalesse, Coluccia, 2006) e su dipinti del XV secolo a Saluzzo,
creando una soluzione leggermente basica (Nicola, Bovo, Moratti, 2011). L'azione del TAC ¢
stata combinata con impacchi di agar agar nella pulitura di un dipinto a tempera ed olio (Bucci,
Lalli, Lanfranchi 2006), nel caso di descialbo di stucchi (Caroselli, Pique, Bugini, 2010) e nella
pulitura di dipinti del Novecento (Anzani, Borgioli, Rabbolini, 2011).

Prosegue I'impiego di resine a scambio ionico, anioniche e cationiche, in uso da piu di un ven-
tennio, che non registrano particolari aggiornamenti: si tratta di materiali dalla preparazione e
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Ficura 6 o Pulitura di dipinti murali: tassello di pulitura. Ficura 8 o Pulitura di
polpa di cellulosa.

Ficura 7 e Pulitura di dipinti murali.
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dall'uso non semplice, che tendono ad asciugare rapidamente; sono indicate, quelle anioniche,
per agire su scialbi e concrezioni carbonatiche e per pulire zone con pigmenti sensibili al carbo-
nato di ammonio (Botticelli, Botticelli 2008).

Formano un caso particolare di pulitura le sperimentazioni per I'asportazione di fissativi e pro-
tettivi a base di polimeri sintetici, su cui mi soffermero tra poco.

Le metodologie basate sull'impiego di mezzi fisici stanno proponendo alcune soluzioni innova-
tive, di cui ora dard alcune informazioni, riservando all'impiego del laser uno spazio a sé stante.
Il vapore caldo a bassa pressione e stato proposto da Vanni Tiozzo su affreschi del Settecento
veneto, metodo criticato da Guido Botticelli come sistema di pulitura globale (Tiozzo, 2006;
Botticelli, 2006; Botticelli, Botticelli, 2008). Comunque il vapore trova applicazione nel restauro
delle pitture murali, per eliminare i residui dell’asportazione di fissativi oleosi e sintetici (Botti-
celli, Botticelli, 2008; Montefusco Bignozzi, Lavorini, Luppichini, 2008); per favorire il descialbo
di stucchi (Ruschi, Giovannoni, Luppichini, 2007) e nel restauro di dipinti contemporanei (Fer-
riani, Marelli, Rava, 2008).

Ancora in fase di sperimentazione e I'utilizzo del plasma, il cosiddetto “quarto stato della ma-
teria”, un gas formato da elettroni e ioni ma globalmente privo di carica, attualmente assai ap-
plicato dall'industria. Molto promettente é la tipologia del “plasma atmosferico” che agisce a
temperatura ambiente con un flusso convogliato da una lancia e puo essere trasportabile: puo
eliminare agenti biologici e depositi inorganici e deporre pellicole nanometriche di materiali di
protezione (Da Corta, 2010). Particolarmente attivo in questo campo é il CIVEN, Consorzio In-
teruniversitario Veneto per le Nanotecnologie, di Venezia Marghera, che lo ha sperimentato su
materiali lapidei: attendiamo con interesse una sua estensione agli intonaci dipinti.

Una frontiera ancora da esplorare e quella della criopulitura, ossia pulitura con granuli di ghiac-
cio secco, ancora poco utilizzata in Italia, ma che anni fa era gia stata sperimentata in Germania
su manufatti in legno: esiste un procedimento industriale brevettato, Cryoclean®, su cui € pos-
sibile reperire informazioni in rete, che potrebbe avere applicazioni sulle pitture murali (devo
queste indicazioni a Daniela Murphy). Come si é visto un tentativo di utilizzare spray raffreddan-
ti e stato compiuto sui dipinti della rocca di Scandiano per togliere strati di scialbature, e questo
potrebbe essere uno dei campi di applicazione della tecnica.

3.7 ELIMINAZIONE DEI FISSATIVI

Limpiego in dosi in molti casi massicce nei decenni passati dei polimeri acrilici come consoli-
danti, fissativi e protettivi ha creato con il passare del tempo seri ostacoli alla loro rimozione, a
causa della loro concentrazione, della penetrazione, della scarsa solubilita, che rendono spesso
pressoché impossibile eliminarli senza danneggiare irreparabilmente i materiali originali: si ten-
de percid quanto meno ad alleggerire la loro presenza, in modo da rendere oggi possibili ulteriori
operazioni di restauro, in base al principio del raggiungimento della cosiddetta “ritrattabilita”.
Un primo punto della situazione e stato fatto nel corso del seminario Esperienze e materiali di
restauro, tenutosi a Thiene nel 2005, dove innanzitutto Stefano Volpin ha mostrato interessanti
esempi di individuazione analitica di resine acriliche in dipinti murali ed anche di estrazione
delle stesse con adeguate miscele di solventi (Volpin, 2006).

LICR era presente nella persona di Maurizio Coladonato, che ha presentato alcuni casi di rimo-
zione di materiali acrilici da dipinti di varie epoche attraverso miscele di solventi, meno tossiche
possibili (Coladonato, 2006). Si rimane in verita un po’ sorpresi che nell'intervento non compaia
il minimo spunto di riflessione critica sull'uso del Paraloid B72 e del Primal AC33, nel passato e
nel presente, dato che I'lstituto € stato per decenni uno dei piti fervidi sostenitori dell'impiego
dei polimeri acrilici, influenzando le scelte delle Soprintendenze, e che tuttora tali materiali sono
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utilizzati: certamente gli usi immotivati e impropri degli acrilici non possono essere addebitati
all'ISCR, che comunque ora vediamo sperimentare i sistemi pitt adatti per eliminarli.
Il contributo di Maria Rosa Lanfranchi, restauratrice dell’OPD, riguarda i due cantieri del ciclo
della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo e la decorazione del Bagno
di Diana di Parmigianino a Fontanellato, che furono tra i primi importanti dipinti ad essere trat-
tati con Paraloid. In entrambi i casi, i metodi di estrazione con solventi li hanno asportati solo in
parte, mentre una parte e stata spinta verso I'interno della pellicola pittorica: comunque € stato
possibile effettuare nuovi interventi sui solfati presenti nelle opere attraverso I'applicazione di
Ba(OH), (Lanfranchi, 2006).
Giorgio Bonsanti ha tracciato la storia della contrapposizione tra i trattamenti con sostanze
inorganiche, soprattutto quelli fondati su Ba(OH),, sostenuti dal’OPD ma utilizzati in molte
parti d’Italia, e quelli organici, avviati dall'ICR ma anche da Leonetto Tintori nel corso dei suoi
prestigiosi interventi conservativi, 1n primis ad Arezzo. Venuta fortunatamente meno questa
contrapposizione acritica, lo studioso sottolinea, giustamente, come si debbano valutare con
serieta e serenita pregi e difetti di ogni tipo di trattamento (Bonsanti, 2006). Anche Lorenzo
Appolonia ha sottolineato I'importanza di considerare tutte le necessita e le variabili presenti in
un cantiere direstauro prima di esaltare le resine acriliche come la panacea di tutti i mali o esclu-
derle aprioristicamente (Appolonia, 2006). Chi scrive ha fatto notare come le multinazionali che
producono i materiali in esame tengano ben poco conto delle esigenze dei restauratori, come e
provato dal cambiamento senza preavviso della formula del Paraloid B72 e dalla eliminazione del
Primal AC33, sostituito da prodotti similari. Un altro spunto di riflessione ¢ la traduzione italiana
del testo dei coniugi Mora e di Philippot, opera peraltro tuttora fondamentale, priva di qualsiasi
avvertimento ai lettori sul fatto che sia stata pubblicata nel 1977 e che le notizie sugli acrilici, cal-
damente raccomandate, risalgano agli anni Sessanta (Bensi, 2006). Sulla storia della diffusione
delle macromolecole nella conservazione delle opere d’arte in Italia va anche ricordato I'articolo
di Lorenza Amato (Amato, 2010)
Ancora nel 2005 e stato pubblicato I'utilissimo testo di Leonardo Borgioli e Paolo Cremonesi (di
cui e auspicabile un aggiornamento) sui polimeri sintetici utilizzati nel restauro (Borgioli, Cre-
monesi 2005). Uno dei suoi meriti e quello di aver divulgato e commentato le sperimentazioni
compiute dal Canadian Conservation Institute su campioni di prodotti vinilici e acrilici, ormai
quindici anni fa: nessun ente italiano ha nel frattempo compiuto delle ricerche paragonabili per
durata e vastita, anche se alcune indagini significative su singoli settori sono state compiute. Si
noti comunque che le ricerche canadesi non riguardavano le applicazioni ai dipinti murali. At-
traverso quelle prove di invecchiamento, iniziate nel 1983, sono emersi alcuni dati significativi:
¢ ivinilici mostravano una acidita maggiore degli acrilici, ma il Primal AC 33 assumeva un pH di
3,7, notevolmente acido, e il Paraloid di 4,7: si tratta di condizioni potenzialmente pericolose
per i dipinti;
e allaluce tuttiipolimeri, e in particolare gli acrilici, mostravano un rapido ingiallimento, smen-
tendo in pieno molte ottimistiche opinioni;
¢ la flessibilita, soprattutto nei vinilici, diminuiva.
Linfittirsi in anni recenti di contributi sulle metodologie di estrazione dei prodotti sintetici dal-
le decorazioni murali dimostra l'attualita del problema. In genere prevalgono i metodi basati
sull’azione di solventi, purtroppo sovente pericolosi per 'ambiente e la salute degli operatori. B
significativo che sovente il Paraloid risulti ancora a distanza di anni solubile in alcune sostanze
organiche, ma questo non implica necessariamente che possa essere asportato senza pericolo
per la pellicola pittorica, totalmente impregnata dalla resina, che puo essere quindi definita “re-
versibile ma non removibile” (Camaiti, Dellantonio, Pittertschatscher, 2008).
Sono state sperimentate comunque altre metodologie, particolarmente interessanti si sono rive-
late quelle proposte dal CSGI unitamente al Dipartimento di Chimica dell’'Universita di Firenze,
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che prevedono nanoemulsioni micellari acquose di tensioattivi uniti a solventi diversi, a seconda
dei polimeri da trattare, applicate ad impacco (Carretti, Salvadori, Baglioni, 2005).

Sono state applicate nei dipinti del Vecchietta della Sagrestia Vecchia di Santa Maria della Scala
a Siena, su acrilici (Grassi, Carretti, Pecorelli, 2007) e nel sottotetto della chiesa di Sant’Orso
ad Aosta: qui erano presenti resine viniliche, acriliche e cere, anche mescolate tra loro (Degani,
Ferrero, Piccirello, 2010). Un’ulteriore evoluzione del trattamento e consistita nella sostituzione
dei supportanti cellulosici degli impacchi con idro-gel di poliacrilammide caricato con nanopar-
ticelle di cobalto-ferrite che impartiscono caratteristiche magnetiche al gel, creando delle “spu-
gne nanomagnetiche”, tanto da poter essere asportate utilizzando dei magneti (Baglioni, Giorgi,
Chelazzi, 2008, Carretti, Bonini, Dei, 2010)).

Un caso particolare & quello del dipinto murale La fuga in Egitto eseguito da Renato Guttuso
nel 1983 nel Sacro Monte di Varese, all’aperto, su cemento, con emulsioni acriliche e protettivi
acrilici. Rapidamente degradatosi fu “restaurato” da un assistente del pittore tra il 1986 e il 1994,
sempre con gli stessi leganti. Si & presentato quindi il difficile problema di asportare le stesure
di restauro rispettando quelle originali, pressoché identiche a quelle: soltanto quelle superficiali
sono state rigonfiate con solventi acquosi, mentre pit in profondita non sono risultati efficaci né
il bisturi né vapore né il laser. Alla fine si € deciso di mantenere la gran parte delle ridipinture e
consolidare il dipinto con Mowital B60H (polivinilbutirrale), adatto a superfici esterne (Ferriani,
Marelli, Rava, 2008). Casi simili potrebbero presentarsi in futuro, dato I'utilizzo intenso di leganti
acrilici per la realizzazione di dipinti murali tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, che possono
essere stati successivamente trattati con polimeri di sintesi.

3.8 INTERVENTI SU ALTERAZIONI CHIMICHE DI PIGMENTI

Un caso particolare di intervento sui materiali pittorici € quello che riguarda le alterazioni chimi-
co-fisiche e cromatiche di alcuni pigmenti, in particolare la biacca (bianca) e il cinabro (rosso),
descritte da vari secoli: per la prima, carbonato basico di piombo, puo avvenire, in presenza di
calce fresca e di umidita, un imbrunimento, per formazione di PbO,; per il secondo, nelle stesse
condizioni, c’¢ un passaggio ad una forma cristallina nerastra. Nel caso della biacca diversi anni
fa Mauro Matteini e Arcangelo Moles proposero un sistema di riconversione per mezzo di miscele
chimiche che riporta il materiale al colore bianco originale. In tempi recenti si € fatto ricorso a
tale sistema in alcuni casi: sui dipinti di Luca Cambiaso nella Villa Imperiale di Genova (Doria,
2005) e in opere dell’Amalteo in Friuli (Casadio, 2006); & stato provato solo in alcune parti del
ciclo medievale dell’abbazia di Chiaravalle (Nicola, Parodi, 2010). Interventi di questo genere mi
lasciano alcuni dubbi, uno pratico, sulla tenuta nel tempo delle riconversioni, che pero sinora
non sembrano mostrare segni di regressione, e l'altro concettuale, ossia se sia lecito operare in
questo modo per eliminare i segni di una trasformazione spontanea della materia, originata da
scelte non corrette dell’artista. In un caso, negli affreschi della chiesa di Santa Maria Maddalena
ad Alba, e stata tentata la riconversione del cinabro annerito, senza pero alcuna spiegazione sui
metodi adottati: nelle fotografie le zone trattate sembrano essere passate da un colore nero ad
un tono violaceo (Rabino, Assom, Rosellini, 2005)

3.9 (CONSOLIDAMENTO

La contrapposizione, nel campo dei consolidanti e dei fissativi, tra i materiali organici di sintesi e
i prodotti inorganici esistente negli anni passati, che consisteva poi in una contrapposizione tra
i metodi adottati dall'Istituto Centrale del Restauro e dall'Opificio delle Pietre Dure, come si e
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visto, si e stemperata, e si &€ passati ad una pitul serena valutazione dei pregi e degli aspetti critici
di entrambe le metodologie.

Va detto che proprio nel settore dei consolidamenti viene messo fortemente in crisi il concetto
di reversibilita dei trattamenti, uno dei capisaldi delle teorie del restauro, dato che un consoli-
dante reversibile costituisce un controsenso, e comunque pone gravissimi problemi di effettuare
concretamente una sua totale o parziale eliminazione: i materiali che si usano oggi dovrebbero
quindi rispettare quindi il concetto di ritrattabilita gia descritto.

Continua, nel settore delle sostanze inorganiche, 'apprezzamento nei confronti del metodo ba-
sato sull’azione combinata di carbonato di ammonio e Ba(OH)& collaudato da vari anni: molto
utili sono risultate a questo proposito le analisi al microscopio elettronico di campioni dalla deco-
razione di Casa Vasari, che dimostrano una penetrazione omogenea della sostanza sino ai primi
strati di intonaco; da segnalare qui I'uso di spugnette tarate contenenti acqua, per valutare ra-
pidamente I'assorbimento dell'umidita da parte degli intonaci dopo il consolidamento (Magnani,
Ferrazza, Rosi, 2010): su tali tipi di misurazioni si veda il contributo di Vandevoorde e altri (Van-
devoorde, Pamplona, Schalm, 2009). La metodologia ammonio-bario, che si basa su una serie
di passaggi tutti da eseguire con la massima precisione, ha dei limiti, come tutti gli altri sistemi
di restauro: ¢ irreversibile, ma almeno introduce nell’opera materiali inorganici ben compatibili
con quelli originali; non e adatta per alcune tecniche pittoriche a secco; puo creare problemi, per
la basicita delle sostanze coinvolte, ad alcuni pigmenti; la presenza di elevate concentrazione di
sali, in particolare di nitrati, puo provocare imbianchimenti (Bandini, Mariotti, 2005; Botticelli,
Botticelli, 2008). Anche il Ba(OH), da solo viene utilizzato, ma recenti misure comparative ne
hanno sottolineato un potere consolidante piuttosto basso in confronto ai silicati di etile e ad
alcune resine sintetiche: i consolidanti inorganici in genere hanno inoltre mostrato una scarsa
idrorepellenza, che ¢ invece alta per i prodotti organici (Mairani, Vicini, Princi, 2010). Risulta
interessante lo studio diagnostico svolto sulla facciata della Scuola di Santa Maria dei Battuti a
Conegliano, trattata anni fa con composti di bario - non e specificato con quale tecnologia siano
stati applicati — che ora mostra sbiancamenti e in alcuni punti una scarsa capacita coesiva del
carbonato di bario originato dal trattamento: analisi stratigrafiche con SEM su alcuni prelievi
indicano che la penetrazione del bario é stata disomogenea (Carocci, Ridolfi, Fassina, 2012).

E stato riproposto anche il trattamento con soluzioni di acqua di calce Ca(OH),, che ha il grande
vantaggio di essere perfettamente compatibile con i substrati originali, e a distanza di anni non
mostra imbianchimenti, ma non e adatto per tutti i tipi di tecniche esecutive; d’altronde anche
il bario, come si e visto, puo presentare problemi analoghi (Carena, Fontanini, Merlo, 2007;
Fontanini, 2007). II confronto tra consolidanti sopra citato ha indicato per Ca(OH), proprieta
consolidanti medio-alte (Mairani, Vicini, Princi, 2010).

Molto interessanti appaiono le recentissime sperimentazioni con diversi tipi di fosfati di ammo-
nio, testati inizialmente su materiali lapidei carbonatici: in un confronto con altri consolidanti,
alcuni anche basati su nanotecnologie, questi sali hanno mostrato capacita elevate di ridare
coesione agli intonaci e di ridurre I'assorbimento d’acqua; come sempre in questi casi € neces-
sario valutare il grado di penetrazione della sostanza all'interno dei substrati (Matteini, Rescic,
Fratini, 2011, Pittaluga, Fratini, Nielsen, 2012).

Importanti innovazioni sono arrivate in questo campo con lo sviluppo delle nanotecnologie, di
cui ora parleremo succintamente.

3.10 NANO TECNOLOGIE

A partire dai primi anni del nuovo millennio sono stati proposti sistemi di consolidamento ba-
sati su dispersioni colloidali nanostrutturate di sostanze inorganiche, ritenute piu rispettose
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dei criteri di affinita e compatibilita con gli intonaci carbonatici. Innanzitutto le dispersioni di
Ca(OH), in alcool isopropilico ed acqua sperimentate sin dal 1996 da Dipartimento di Chimica e
dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfaccia (CSGI) dell'Universita di Firenze
ed ora disponibili in commercio con il marchio Nanorestore®. Il metodo presentava all'inizio il
problema del cosiddetto “effetto imbuto”, ossia I'accumulo di nanoparticelle nelle parti piu ester-
ne degli intonaci dipinti, impedendo una ottimale penetrazione, con il rischio di sbiancamenti
superficiali: a questo si & posto rimedio aumentando la diluizione delle nanocalci (Dei, Bandini,
Felici, 2007). Va detto comunque che le ricerche svolte dal gruppo di ricerca fiorentino in col-
laborazione con OPD e ICR hanno confermato che la penetrazione del preparato non si spinge
oltre i 200 n di profondita, e in presenza di sali igroscopici si arresta a 30-40 1 (Costa, Dei, Ga-
etani, 2007; Di Gregorio, Felici, Baglioni, 2010). A proposito di quest’ultima sperimentazione i
ricercatori hanno rilevato come non vi siano controindicazioni ad usare le nanocalci quando gli
intonaci mostrino un alto tasso di nitrati, cloruri e solfati, anzi I'acqua adsorbita dai sali igrosco-
pici favorisce la carbonatazione delle particelle: tuttavia si € notato come la presenza di solfati
richieda dosi piu elevate di materiale (Di Gregorio, Felici, Baglioni, 2007). Sono state testate
anche sui dipinti novecenteschi con leganti oleosi di Cadorin a Bolzano senza notare alterazioni
della pellicola pittorica e mostrando una scarsa modifica delle proprieta permeabili della stessa:
non & pero spiegato quale sia il loro meccanismo d’azione in questo caso particolare (Bassotto,
Filippi, Rizzi, 2011). Allo stato attuale degli studi sembra che le prestazioni ottimali si ottengono
impiegandole come preconsolidanti (come ¢ stato fatto nel ciclo di Agnolo Gaddi in Santa Croce
a Firenze) e come consolidanti superficiali: si noti come la diluizione delle particelle comporti
un aumento del numero di applicazioni giornaliere del materiale. Due limiti sono stati osservati
dagli operatori nell'impiego di questi materiali, la scarsa efficacia su intonaci compatti e poco
porosi, dove invece agisce meglio il bario (Bandini, Danti, Mariotti, 2006) e la tendenza a forma-
re ancora accumuli di calce nelle microfratture delle superfici pittoriche nonostante 'aumento
della diluizione.

In anni recenti sono stati sperimentati altri tipi di emulsioni a base acquosa, a base di sostanze
sia organiche polimeriche che inorganiche sotto forma di nanoparticelle: tra queste ultime han-
no assunto una certa rilevanza le nanosilici.

Sono state svolte prove comparative tra le dispersioni Atomo e Microacril CV40 (acriliche),
Ludox, a base di silici colloidali, e le nanocalci. E risultato che le silici si diffondono pitl unifor-
memente all'interno e assommano una buona coesione con una significativa diminuzione dell’as-
sorbimento di acqua. Buoni risultati ha dato anche il Microacril, mentre le nanocalci hanno
mostrato scarsa penetrabilita, a conferma di quanto gia detto (Costa, Dei, Gaetani, 2007).
Nanodispersioni di silice sono state anche poste a confronto con nano sistemi di silani-silossani,
silicati e acrilici, mostrando migliori capacita penetrative e un aumento della resistenza mecca-
nica pitt omogenea: proprieta simili sono state evidenziate anche in dispersioni “miste” a base
silico-acrilica (Mazzari, Dainese, Driussi, 2007). Sempre le nanosilici sono state comparate con
idrato di bario, dispersioni Atomo e Microacril e ossalati di ammonio su un dipinto a secco sei-
centesco a Torino, eseguito su un intonaco misto di calce e gesso: in questo caso € stato rilevato
che le silici e il bario non penetrano bene ma non limitano la scambio di umidita tra 'ambiente e
il dipinto, cosa che invece avviene con le altre sostanze (Croveri, Piccablotto, Giovagnoli, 2008):
si noti che in alcuni di questi studi la diminuzione di assorbimento d’acqua sia valutata come un
parametro positivo in altri come negativo. Ancora sono state messe a confronto le nanosilici con
nano calci, ossalato di ammonio e il di-ammonioidrogeno fosfato su intonaci di calce idraulica e
di calci magnesiache: le loro prestazioni sono apparse notevolmente influenzate dalla presenza
di umidita; le nano calci hanno mostrato anche in questo caso dei limiti nell’aumento di coesione
dei substrati e nella diminuzione dell’assorbimento d’acqua, mentre i migliori risultati sono stati
ottenuti con i fosfati di ammonio (Pittaluga, Fratini, Nielsen, 2012).
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Tutte le valutazioni comparative ora descritte forniscono dati degni di attenzione, anche se il
loro limite e quello della mancanza di uniformita nella scelta delle sostanze da testare e dei tipi
di substrati su cui effettuare le sperimentazioni.

Le nano dispersioni di silice e acriliche sembrano mostrare aspetti promettenti, anche se il loro
comportamento e da valutare con ulteriori prove in presenza di tipologie di materiali e condizio-
ni conservative diverse. A mio parere non sono da trascurare nemmeno le applicazioni di acqua
di calce, che ha il vantaggio di introdurre un materiale identico alla composizione delle malte
originali: certamente ha i suoi limiti, compresa la necessita di bagnare con grandi quantita di
acqua agli intonaci, ma anche le nanocalci in forma ultradiluita per essere efficaci devono coin-
volgere quantita d’acqua non trascurabili; da seguire con attenzione anche le sperimentazioni
con i fosfati di ammonio.

3.11 FISSATIVI E PROTETTIVI SUPERFICIALI

Nell'ultimo decennio si € posto in evidenza, attraverso sperimentazioni di laboratorio e di can-
tiere, I'ossalato di ammonio, una sostanza che agisce trasformando in parte il carbonato di calcio
in ossalati di calcio e che presenta numerosi aspetti positivi: era stata proposta da ricercatori
italiani gia negli anni Novanta del Novecento. Non crea un film protettivo ma un “effetto barrie-
ra”, resistente agli acidi, che pero0 lascia passare i sali solubili; svolge una blanda azione desol-
fatante, comunque migliore di quella del carbonato di ammonio; se I'intonaco &€ molto decoeso
ha un effetto parzialmente consolidante; la sua penetrazione ¢ valutata intorno ai 100-150 j1; ha
pero un’azione aggressiva verso i pigmenti a base di rame (Serrdo, Bracci, Tiano, 2005; Marino,
Matteini, Fratini 2007; Conti, Colombo, Matteini, 2010): sperimentazioni recenti hanno rilevato
proprieta consolidanti pitl alte del previsto (Mairani, Vicini, Princi, 2010). E stato applicato su
superfici dipinte all’esterno, dando risultati giudicati apprezzabili, anche confrontato con idrato
di bario e silossani (Realini, Colombo, Conti, 2007; Grassi, Grassi, Daina, 2009): non risulta inve-
ce molto efficace su substrati gessosi, come abbiamo visto. Va tuttavia rilevato che un recentis-
simo studio sulle facciate del cortile di Palazzo Besta a Teglio, trattate con ossalato di ammonio
nel 2005, ha mostrato dopo 5 anni un notevole peggioramento dello stato di conservazione delle
superfici “che sono tornate ad assorbire una quantita d’acqua paragonabile a quella che assor-
bivano prima del trattamento ed in alcuni casi maggiore” (Foppoli, Moioli, Realini ,2012): a tale
fenomeno sono legati anche gli sbiancamenti notati in superficie, quasi sicuramente dovuti alla
formazione di sali.

Continuano ad essere utilizzati i silicati di etile, come fissativi oltre che come consolidanti, anche
all’esterno, dove mostrano una penetrazione di circa 100p (Coccioli Mastroviti, Pezzani, Signani,
2007; Gasparoli, 2007), mentre sembrano diminuire le applicazioni di silani e silossani: sul tema
del comportamento dei fissativi su decorazioni all’aperto si consultino anche gli atti del conve-
gno di Feltre del 2005 (Spiazzi, Fassina, Magani, 2007).

Per quanto riguarda i polimeri sintetici acrilici dobbiamo tenere conto che di essi si e fatti un uso
eccessivo, con concentrazioni speso veramente elevate, e secondo motivazioni che oggi ritenia-
mo non piu sostenibili, come “ristabilire I'indice di rifrazione” della pellicola pittorica (Buscaroli,
Stone, 2006): i danni prodotti sono in molti casi ben visibili (Coccioli Mastroviti, Pezzani, Signa-
ni, 2007; Milanesi, Baldi, Borin, 2009). Resta comunque il fatto che in molti casi le decorazioni
murali sopravvivono solo grazie alle resine sintetiche iniettate o spalmate su di esse e cercare di
toglierle puo essere pericoloso (Camaiti, Dellantonio, Pittertschatscher, 2008).

Da questo punto di vista & da segnalare la posizione paradossale del restauratore Giancarlo
Magri che ancora nel 2008, dopo aver applicato su dipinti del Pordenone in Friuli Paraloid B72
al 3%, suggerisce di ripetere 'operazione ogni otto anni “prima che il prodotto perda la sua pro-
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prieta protettiva” (Magri, Magri, 2008). Si tratta di affermazioni con una buona dose di ingenuita
ma senza ipocrisie, in cui si prende atto che una volta introdotti gli acrilici in un dipinto murale
e controproducente ricorrere ad altri materiali. Alla luce di quanto abbiamo detto sulla difficolta
di rimuovere tali fissativi, sui costi e sui rischi per la salute connessi (dato che spesso si ricorre
a solventi chimici), queste affermazioni fanno comunque riflettere. Recentemente e stato re-
staurato un ciclo pittorico friulano, protetto proprio da Magri nel 1979 con Paraloid, che avrebbe
dovuto essere al 3% ma che e apparso invece di concentrazione ben superiore (forse 'operatore
era tornato a “rinnovare” la protezione?): il polimero & stato asportato, a quanto risulta, solo con
impacchi di alcool etilico (Buttazzoni, Francescutti, Nevyiel 2008).

Anche se vengono impiegate piu raramente come fissativi finali le resine acriliche in soluzione
hanno tuttora modo di rendere servizi utili nella conservazione, come si e visto e come afferma
anche Appolonia (Appolonia, 2006), in qualita di preconsolidanti — soprattutto per I'adesione
di scaglie di intonaco staccate — protettivi per parti particolarmente delicate, consolidanti per
intonaci gessosi, per velinature nel corso di messe in sicurezza di intonaci pericolanti e durante
il distacco di affreschi.

I casi delle facciate della Scuola dei Battuti di Conegliano e di palazzo Besta a Teglio sopra ri-
portati mi paiono in conclusione emblematici, perché evidenziano chiaramente due aspetti che
trascendono i singoli episodi, ossia I'assoluta necessita di monitorare nel tempo 'azione di ogni
prodotto utilizzato, consolidante o fissativo che sia, di fronte all’azione concreta degli agenti di
degrado e quella, direttamente collegata, di predisporre degli efficaci piani di conservazione
programmata, come gli autori del saggio relativo a Teglio propongono.

3.12 TECNOLOGIA LASER

Abbiamo gia parlato, trattando degli interventi di descialbo, dell'importanza crescente delle tec-
nologie laser nel campo della conservazione delle decorazioni architettoniche, grazie all'impe-
gno di diversi ricercatori e restauratori, a partire da Salvatore Siano, dell'Istituto IFAC del CNR
di Firenze, e da Anna Brunetto, organizzatrice dei convegni Applicaziont laser nel restauro
(APLAR), la cui quarta edizione si é svolta a Roma nel giugno 2012, mentre a livello internazio-
nale si svolgono le conferenze Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA), I'ultima
delle quali ha avuto luogo a Londra nel 2011.

Volendo riassumere gli aspetti dei trattamenti laser piu significativi, possiamo sottolineare che:

* non sono indispensabili interventi di preconsolidamento;

* vié una assenza di contatto fisico diretto con le opere;

* sono caratterizzati da una grande selettivita e precisione;

¢ il controllo della rimozione dei materiali estranei & sempre costante.

In particolare, nei restauri dei dipinti in ambienti ipogei, in presenza di condizioni climatiche
estreme e di patine scure organiche e concrezioni calcaree molto tenaci, i procedimenti in que-
stione stanno dando risultati molto validi, come si & osservato nei cantieri delle catacombe ro-
mane, dove operano, sotto la direzione della Pontificia Commissione di Arte Sacra, Alma Ortolan
e Gigliola Patrizi (Ortolan, Mazzei, 2008; Ortolan, 2010; Patrizi, Mazzei, Mascalchi, 2010; Siano,
Mascalchi, Fratin, 2010i; Cascioli, Patrizi, Mazzei, 2011).

Diversi aspetti esecutivi sono ancora in fase di studio, come gli effetti collaterali sui pigmenti,
che a causa dell’'apporto di energia in alcuni casi rischiano di alterarsi chimicamente e croma-
ticamente: particolarmente a rischio sono il cinabro e il bianco di piombo (Brunetto, Siano,
Scala, 2009; Mascalchi, Scala, Siano, 2009), ma le frequenze dal laser ad Erbio attaccano an-
che pigmenti a base di rame come azzurrite e malachite (Sansonetti, Matteini, Camaiti, 2009);
I'imbrunimento di sostanze organiche & stato rilevato da Gaetani e Montini, che auspicano un
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documento riassuntivo dei parametri di energia utili per la rimozione delle diverse classi di so-
stanze (Gaetani, Montini, 2009). Oltre all'acqua libera, ai sistemi acqua/solventi e acqua tensio-
attivi come ausiliari nella pulitura laser, si stanno sperimentando abbinamenti con gel di Agar
(gia descritti): particolarmente rilevante € che le prove siano avvenute su manufatti in stucco
£ess0s0, non presi sinora sufficientemente in considerazione (Anzani, Borgioli, Brunetto, 2010).
Lintegrazione con altre metodologie di pulitura e stata oggetto di uno studio da parte dell’lOPD
(Barbetti, Felici, 2010), mentre sono state effettuate delle prove di rimozione di polimeri sinteti-
ci dagli affreschi strappati del Camposanto di Pisa con laser che operano in frequenze UV (Pouli,
Nevin, Andreotti, 2009).

A quanto gia scritto sulle applicazioni nel descialbo vanno aggiunti alcuni recentissimi contributi
riguardanti i cicli pittorici della Sagrestia Vecchia di Santa Maria della Scala a Siena e del donjon
del castello di Quart in Val d’Aosta (Brunetto, Mascalchi, Scal,a 2010; Brunetto, Appolonia, Seris
2010): particolarmente prezioso nel caso senese e stato I'apporto analitico nel corso del cantiere
da parte del Dipartimento di Scienze Ambientali della locale universita (fig. 10).

Buoni risultati sono stati ottenuti anche nell’ambito della rimozione di resine sintetiche, con
particolare riferimento al Paraloid (Sagrestia Vecchia di Siena, Santa Croce a Firenze).

Si tratta di una tecnologia che mette a dura prova la professionalita degli operatori, di fronte
alle problematiche composite che le tecniche esecutive e lo stato conservativo delle decorazioni
comportano, all’atto della scelta dei tipi di strumenti e delle modalita operative piu efficaci, for-
nendo tuttavia risultati difficilmente ottenibili con altri metodi.

3.13 Rrirocco PITTORICO

In questo settore c’¢ da segnalare una utile ricerca fatta in sede di tesi presso I'ISCR sulla du-
rabilita delle reintegrazioni pittoriche eseguite ad acquarello (Di Marcello, Notarstefano, 2011),
prendendo in considerazione alcune delle marche di colori piu utilizzate. Le prove di resistenza
alla luce e di invecchiamento mostrano come gli acquerelli delle ditte Winsor&Newton e Schim-
cke diano nel complesso buone garanzie, mentre quelli della ditta Maimeri hanno dato risultati
inferiori. In effetti in molti dipinti murali le reintegrazioni mostrano segni di sbiadimento e di
alterazione cromatica, senza contare la penetrazione degli acquerelli negli intonaci che va a
intaccarne la reversibilita: un’alternativa potrebbero essere colori in polvere, preferibilmente
terre, legati con resine acriliche in emulsione, come mi suggerisce Antonio Zaccaria (fig. 11).

4. STUCCHI E MATERIALI CERAMICI

Non trova riscontro nella pit recente letteratura quell'interesse che dovrebbe essere dimostrato
nei confronti delle decorazioni in stucco e in terracotta, che tanta importanza hanno avuto nella
storia dell’arte e dell’architettura italiana; troppi anni sono ormai passati dai convegni Scienza
e beni culturali di Bressanone dedicati nel 1992 alle superfici in cotto e nel 2001 agli stucchi e
nel frattempo sono mancati quasi del tutto studi di un certo respiro che potessero fare il punto
sulla situazione, non solo da un punto di vista storico ma anche tecnico e conservativo (fig. 12).
Nel caso degli stucchi una differenziazione basilare dovrebbe essere quella tra gli impasti a base
di calce, con o senza I'aggiunta di polvere di marmo, e quelli a base di gesso, a cui veniva spesso
aggiunta colla o altri leganti proteici. Ancora oggi si possono leggere relazioni di restauro in cui
non compaiono dati analitici sulla composizione degli impasti, eppure in base ad esse dovreb-
bero essere impostate le operazioni conservative, data la notevole differenza di comportamento
tra le due tipologie.
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Alcuni studi analitici aggiornati, che integrano i dati non molto frequenti delle fonti, indicano che
nel Medioevo prevalevano gli impasti gessosi (De Marchi, Strada, Palazzo, 2007; Palazzo-Bertho-
lon, 2010; Tonni, 2010), per poi passare nel Rinascimento, anche sull’esempio delle decorazioni
antiche che si andavano riscoprendo a Roma, a strutture a base di calce, come e stato appurato
tramite indagini scientifiche per gli stucchi di palazzo Grimani a Venezia (Nardini, Biscontin,
Zendri, 2010); nel Sei-Settecento si assiste ad un ritorno a materiali gessosi, spesso mescolati a
calce, che finiscono per prevalere nell’'Ottocento. Una rassegna di notizie sulle decorazioni archi-
tettoniche a base di gesso ¢ stata fornita da Lorenzo Appolonia (Appolonia, 2008).

Sono stati editi alcuni studi dedicati a segmenti storici della produzione degli stucchi, che con-
tengono contributi di tipo tecnico-conservativo, dalla Tarda Antichita al Medioevo (Sapin, 2006;
Corgnati, 2010), oppure concentrati su produzioni di singole zone, come quelle dei maestri dei
laghi lombardi, la cui attivitd interessava comunque tutta I'Italia Settentrionale, la Svizzera e i
paesi del Nord Europa (Agustoni, 2009; Dal Pra, 2011). Sugli stucchi ottocenteschi, argomento
poco trattato, va segnalata la tesi di Federica Restiani per la Scuola di Specializzazione in Archi-
tettura e Paesaggio dell’'Universita di Genova relativa alla decorazione dello scalone di palazzo
Giovanelli a Venezia, di prossima pubblicazione.

I trattamenti di restauro che vengono effettuati sugli stucchi risultano analoghi a quelli posti in
esecuzione sugli intonaci dipinti, tenendo conto, in particolare durante il Barocco, anche della
diffusa presenza di dorature: proprio per questo in diverse relazioni di restauro il loro ruolo
viene in qualche modo subordinato rispetto alle pitture murali (figg. 13-14). Merita di essere
segnalato, anche perché riguarda un area come quella ligure cosi ricca di fastose decorazioni
stucchive, il saggio di Paola Parodi e Stefano Vassallo sui restauri condotti nella cattedrale di
Sarzana, puntuale sia nella presentazione degli esiti della diagnostica (sono presenti impasti di
calce magnesiaca) sia nella descrizione degli interventi (Parodi, Vassallo, 2010); di grande inte-
resse anche il contributo di Antonio Rava per Villa Rey a Torino (Rava, 2005).

Quando gli stucchi sono ricoperti di tenaci ridipinture possono anche essere descialbati, come &
avvenuto in palazzo Caiselli a Udine, dove gli operatori hanno utilizzato vapore d’acqua, impac-
chi e mezzi meccanici (Ruschi, Giovannoni, Lupichini, 2007) e nella chiesa di San Francesco a
Locarno, dove si e trovata una scialbatura molto resistente, su cui sono stati sperimentati diversi
metodi, compreso il laser, per poi scegliere la microsabbiatura con polvere di vetro e soluzioni
di tetrammoniocitrato (Caroselli, Pique, Bugini, 2010); nel caso della decorazione del santuario
della Beata Vergine di Rho si & fatto ricorso anche a strappi parziali (Lavazza, Formica, Parodi,
2012). Particolarmente prezioso si e rivelato I'apporto delle metodologie laser nel caso dei ma-
teriali gessosi di Lomello (De Marchi, Strada, Palazzo, 2007) e sugli splendidi apparati decorativi
di palazzo Grimani a Venezia (Bristot, 2008; Brunetto, 2008b).

Gli stucchi a base di gesso, come gli intonaci, sono stati oggetto di un numero molto limitato di
studi, e le sperimentazioni di metodi di intervento specifici, che tengano conto della natura del
materiale, della sua igroscopicita e delle presenza di additivi organici, stentano a decollare. Una
eccezione é costituita da un articolo pubblicato dai ricercatori dell’OPD relativo ad una serie di
rilievi in gesso spagnoli per il cui consolidamento era stata chiesta la consulenza dell’istituto fio-
rentino. In base alle sperimentazioni condotte e risultato essere il silicato di etile il consolidante
migliore, mentre hanno dato risultati inferiori I'idrato di bario e I'ossalato di ammonio; per far
riaderire scaglie di stucco sollevate la scelta ¢ caduta sul Primal E330 (Felici, Lanfranchi, Fer-
nandez Santiago, 2007): ricordo che nel caso di intonaci gessosi piemontesi ai silicati era stato
preferito il Paraloid B72 (Poggio, Piccinini, Vinardi, 2009). Alcuni interventi su apparati decora-
tivi con tecniche laser sono state illustrate da Anna Brunetto (Brunetto, 2008a)

Per quanto riguarda le terrecotte appare come le ricerche si siano indirizzate prevalentemente
sulle sculture, come avviene anche per le opere in gesso, piuttosto che sulle decorazioni archi-
tettoniche, con qualche eccezione.
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Ficura @ o Pulitora di dipinti murali:

effetti
dell'applicazione di impacchi di polpa di cel-

Ficura 10 e Pulitura mediante laser delle superfici dipinte all'interno del Donjon nel Castello di
Quart, Aosta (detftaglio).
lulosa.

Ficura 11 e Ritocco pittorico di dipinti murali.
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Ficura 12 e Degrado di apparati decorativi in stucco.

Ficura 13 o Consolidamento di apparati decorativi in stucco. Ficura 14 o Infegrazione di lacune in apparati decorativi in stucco.
13 '
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Lo studio di Bruno Fabbri sulle argille utilizzate nell’ltalia del Nord e praticamente I'unico pub-
blicato in anni recenti (Fabbri, 2009), perd da poco sono iniziate le indagini scientifiche sui tondi
di Giuliano da Maiano commissionati nel Cinquecento per la residenza di Hampton Court in
Inghilterra (Burgio, 2009). Validi contributi sono presenti nel volume dedicato ai restauri nella
Certosa di Pavia, in cui una notevole parte e riservata alla conservazione dell’apparato decorati-
vo del chiostro piccolo, comprendendo lo studio dei materiali esecutivi, la storia degli interventi
pregressi e le misure di prevenzione del degrado (Bentivoglio-Ravasio, Lodi, Mapelli, 2008). E
auspicabile inoltre che siano dati alle stampe gli atti del convegno organizzato dall’'Universita
Cattolica di Milano nel 2011, Terrecotte nel Ducato di Milano. Artistt e cantieri del primo
Rinascimento, dove sono stati affrontati anche aspetti tecnici e conservativi.

Tra i pochissimi casi di restauro resi noti vanno segnalati quelli sui medaglioni del Banco Medi-
ceo di Milano (Anzani, Rabbolini, 2005) e I'uso del laser su terrecotte architettoniche piemon-
tesi da parte di Anna Brunetto (Brunetto, 2006). Anche il fregio quattrocentesco in terracotta
invetriata — una tecnica che e una geniale invenzione italiana rinascimentale — di Bertoldo di
Giovanni, gia nella facciata della villa medicea di Poggio a Caiano, e ora all'interno della stessa, &
stato oggetto di intervento (Casciu, 2011).

Va inoltre segnalato come il gruppo di ricerca di Chimica per i Beni Culturali dell’'Universita di
Padova abbia da alcuni anni messo a punto un sistema di protezione di materiali ceramici e vetri
posti all’aperto, basati sull’applicazione di film sottili di silice sintetizzati con processi sol-gel,
testati sulle decorazioni della facciata dell’'Hotel Hungaria del Lido di Venezia e su quelle proget-
tate da Gio Ponti a Milano (Bortolussi, Cecchin, Lattanzi, 2012). Larchitettura del Novecento ha
in effetti spesso fatto ricorso a decorazioni basate su manufatti ceramici, come si pud rilevare
nella Loggia Bondi a Firenze (1911), in cui le maioliche sono state consolidate con silicato di eti-
le (Anzalone, Cestelli, 2007), e nel complesso di edifici della Mostra di Oltremare a Napoli, della
fine degli anni Trenta (Russo, Cennicola, 2012).

5. CONCLUSIONI

Mi auguro con questa rassegna di aver svolto un servizio utile a chi progetta ed esegue interventi
di conservazione di decorazioni murali. Nel campo della diagnostica, dello sviluppo di soluzioni
innovative per il restauro e delle concrete realizzazioni di salvaguardia del nostro immenso e va-
riegatissimo patrimonio, I'ltalia gode di un grande prestigio internazionale, e le notizie radunate
in questo saggio lo dimostrano. lJauspicio & che gli studi archivistici e documentari, le ricerche
storico-artistiche, le sperimentazioni di laboratorio convergano sempre piu sulla realta concreta
dei cantieri, il solo luogo dove gli studi sui materiali e le metodologie di intervento trovano il
banco di prova decisivo. C’e da augurarsi che, nonostante I'attuale momento di crisi, la profes-
sionalita, 'impegno e la collaborazione di scienziati, progettisti e restauratori? contribuiscano a
mantenere elevata la qualita degli interventi conservativi, che costituiscono uno dei degli aspetti
piu significativi del sapere e del saper fare italiano.
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